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SILNICNI INZENYRSKA SPOLECNOST,
s.1.0.,
Zizkova 54, 301 00 PLZEN

sluzby pro stavby silnic

ZPRAVA C. 30/2022

PRUZKUM ASFALTOVYCH VRSTEV VOZOVKY
A NAVRH JEJI OPRAVY

»111/17214 Horazd' ovice — Velké Hydéice, oprava“

Objednatel: MACAN PROJEKCE DS s.r.o., Chudenice

V Plzni dne 19. 5. 2022
Vytisk &. 1

IC: 46885315

DIC: CZ46885315

Zapsano v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudem
v Plzni oddil C, vlozka 2801

Zpracoval: Ing. Rostislav Lojda
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I. Uvod

Nize uvedeny navrh fesi dle zadani posouzeni stavu vozovky casti silnice
111/17214 v useku Horazdovice — Velké Hydcice a navrh jeji opravy. Zkoumany usek
zac¢ina na kfizovatce I1I/17213 a kon¢i na zacatku obce Velké Hydcice. Na tomto
useku dlouhém cca 3,20 m byl proveden pruzkum v tomto rozsahu:

v’ 15 vyvrta asfaltovych vrstev pro zkousky asfaltovych smeési
v 6 vyvrtl asfaltovych vrstev pro stanoveni PAU
v" 3 stanoveni PAU
v vizualni prohlidka stavu komunikace
Odbéry vzorkl a laboratorni zkousky byly provadeny akreditovanou zkusebni
laboratofi ¢é. 1194, Silniéni inzenyrska spolecnost, s.r.0., Zizkova 54, Plzen. Stanoveni
PAU provadéla akreditovana zkusebni laboratoi ALS Czech Republic, s.r.0., Praha.
Pouzité technické predpisy:
v CSN 73 6100-1 — Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 73 6121 - Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadeéni a
kontrola shody

TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek
TP 87 — Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

<

TP 115 — Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 147 — Uziti asfaltovych membran a geosyntetik v konstrukci vozovky

TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 208 — Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena
Vyhlaska ¢. 130/2019 Sb. o kritériich, pii jejichZ splnéni je asfaltova smes
vedlejsim produktem nebo prestava byt odpadem

Vyhlaska €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
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II. Zjisténi
Komunikace je smérové nerozdélena silnice III. tfidy. Z konstruk¢niho hlediska

se jedna o netuhou vozovku se souvrstvim z asfaltovych smési. Komunikace je vedena
extravilanem.

Vyvrty bylo zjisténo, ze tloustky asfaltovych vrstev se pohybuji od 6 do 244 mm
v 1 az 5 vrstvach. Hodnota 244 mm byla ojedin€la na zacatku useku, vSechny ostatni
vyvrty mély tloustku 6 az 87 mm v 1 az 2 vrstvach. V nékterych mistech byl zjistén
pouze penetracni makadam s natérem. Jeden vyvrt byl proveden v podélné trhline,
ktera prochéazela v$emi vrstvami. Rozbor smési nebylo mozno provést z diivodu
minimalnich tlousték vrstev.

Asfaltové smési z 1. tfetiny tseku obsahuji celkem 153 mg/kg susiny PAU a
jsou zatazeny do kvalitativni tfidy ZAS-T3, asfaltové smési ze 2. tretiny useku
obsahuji celkem 33,2 mg/kg susiny PAU a jsou zafazeny do kvalitativni tfidy ZAS-T3
a asfaltové smési ze 3. tfetiny tseku obsahuji celkem 4.150 mg/kg susiny PAU a jsou
zafazeny do kvalitativni tfidy ZAS-T4. Smési z 1. a 2. tretiny obsahuji méné nez 50
mg/kg susiny benzo(a)pyrenu a tudiz se nejedna o nebezpecny odpad.
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Prohlidkou byly zjiStény tyto poruchy:
opotiebeni EKZ, EMK

ztrata asfaltového tmelu
hloubkova koroze

vytluky

vyspravky

nepravidelné trhliny
mozaikové trhliny

podélné trhliny tizké

pricné trhliny uzké

podélné trhliny siroké

pricné trhliny Sirokeé

podélné trhliny rozvétvené
pricné trhliny rozvétvené
sitové trhliny

olamovani okraji vozovky
mistni pokles

podélny pokles okrajii vozovky
zaneseni prikopt

zvySena nezpevnéna krajnice

BN R S RR K L L G R QR

Lze identifikovat 2 hlavni priciny vzniku vyse uvedenych poruch. Jednak je to
Unava asfaltem stmelenych vrstev, ktera vznikla vlivem stafi a ztratoy puvodnich
vlastnosti asfaltového pojiva a ma za nasledek snizeni odolnosti proti u¢inktim
zatizeni a klimatickych vlivii. To se v tomto pripadé projevuje hlavné vznikem
znacného mnozstvi trhlin. Dale Jje to i nedostateéna tinosnost konstrukce vozovky na
jejich okrajich.

III. Navrh opravy

Pro navrh opravy je podle séitani dopravy z roku 2020 (219 TNV/24 hod.)
uvazovana tfida dopravniho zatizeni IV. Vzhledem k vyse uvedenym zjisténim
doporucuji provedeni opravy povrchu vozovky timto zpuasobem:

Varianta A:
Provedeni celkové rekonstrukce vozovKy, napf. v nize uvedené skladbée podle TP
170 (D1-N-2-PIII):
v' zemni plan z vhodné zeminy zhutnéna na min. 45 MPa (nelze vyloucit viménu
zeminy aktivni zény)
v" spodni podkladni vrstva SDx 0/45 (63); 150 mm; CSN 73 6126-1 zhutnéna
na min. 70 MPa
v horni podkladni vrstva SD, 0 /32; 150 mm; CSN 73 6126-1 zhutnéna na min.

100 MPa
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asfaltova podkladni vrstva ACP 16 + 50/70; 50 mm; CSN 73 6121
spojovaci postiik PS-CP; 0,35 kg/m?; CSN 73 6129

lozni vrstva ACL 16 + PMB 25/55-60; 60 mm; CSN 73 6121
spojovaci postiik PS-CP; 0,35 kg/m?2; CSN 73 6129

obrusna vrstva ACO 11 + PMB 45/80-55; 50 mm; CSN 73 6121

Varianta B:

v

oc¢isténi povrchu a odborna prohlidka stavu povrchu za ucelem vybéru mist
k lokalnim opravam

v'  oprava neunosnych mist s doplnénim podkladnich vrstev nize uvedenym
zpusobem (1)

v" celkové na misté recyklovana podkladni vrstva ze smési RS 0/45 CA; 200
mm; TP 208 @

v asfaltova podkladni vrstva ACP 16 + PMB 25/55-60; 70 mm; CSN 73 6121

v spojovaci postfik PS-CP; 0,35 kg/m?2; CSN 73 6129

v obrusna vrstva ACO 11 + PMB 45/80-55; 50 mm; CSN 73 6121

Varianta C:

V pripadé nutnosti je mozZno provést doCasnou opravu krytu vozovky
s omezenou zivotnosti napf. timto zplisobem:

v

v

Y

ocisténi povrchu a odborna prohlidka stavu povrchu za ucelem vybéru mist
k lokalnim opravam

oprava poskozenych mist podkladni vrstvy smési ACP 16 + 50/70; min. 40
mm; CSN 73 6121

oprava neunosnych mist s doplnénim podkladnich vrstev nize uvedenym
zpusobem (1)

oprava zbylych trhlin a spar podle TP 115, v pripadé Sirokych nebo
rozvétvenych trhlin s pouzitim geosyntetika s min. pevnosti 100 kN/m dle TP
147 a predpisu jeho vyrobce

spojovaci postiik PS-CP; 0,4 kg/m?2; CSN 73 6129

vyrovnavaci vrstva ACP 16 + 50/70; min. 35 mm; CSN 73 6121
lozni vrstva ACL 16 + PMB 25/55-60; 50 mm; CSN 73 6121
spojovaci postfik PS-CP; 0,35 kg/m?2; CSN 73 6129

obrusna vrstva ACO 11 + PMB 45/80-55; 50 mm; CSN 73 6121

Pozn.: () Lokalni opravy pro uvazovanou tridu dopravniho zatizeni IV provést

timto zpusobem:

v odstranit zbylé asfaltové vrstvy
v doplnéni podkladni vrstvy SDa 0/32 na potfebnou niveletu a zhutnéni na
min. 100 MPa (pokud nebude dosazeno pozadované unosnosti, je nutno
provést hloubkovou sanaci)
v asfaltova podkladni vrstva ACP 16 + 50/70; 50 mm; CSN 73 6121
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v" aplikace geokompozitu s min. pevnosti 100 kN/m dle TP 147 a predpisu jeho
vyrobce

v" lozni vrstva ACL 16 + PMB 25/55-60; 50 mm; CSN 73 6121
¥ spojovaci postiik PS-CP; 0,35 kg/m?2; CSN 73 6129
v obrusna vrstva ACO 11 + PMB 45/80-55; 50 mm; CSN 73 6121

Priblizny odhad rozsahu sanace okraju vozovky je cca 4 km v primeérné Sifce
1,2 m.

@ Zhotovitel si zajisti pritkazni zkousky recyklované smési podle TP 208.

Ing. Rosfislav Lojda
reditel spolecnosti

ZIZKOVA 54
301 00 PLZEN
'ﬂ tel./fax. 377 441 103

SILNIENT
INZENYRSKA CO: 4688

1ICO 5315
earesusies 28 RIE) GEARRARAT R

Prilohy:
V' protokoly o provedeni vyvrti asfaltovych vrstev ¢. 123 a 124/V/22
v' stanoveni PAU - protokol ¢. PR2244342 (ALS Czech Republic, s.r.0.)
v fotodokumentace
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Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzef
zkusebni laboratof Dobfany
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(ANt L 1194 zkusebni laboratof €. 1194 akreditovana CIA podle GSN EN ISO/IEC 17025:2018 —l

[ Pocetvitiski | 4 | vytiske. | /1 | Potetlistu | 1 | Liste. | 1 | Pogetpiilon | 1]
PROTOKOL C. 123/Vv/22
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV
Objednatel MACAN PROJEKCE DS s.r.o., TyrSova 273, Chudenice
Stavba 11117214 Horazd'ovice — Velké Hydgice

Objekt vozovka

Vyvrty prdméru [mm] 100 Pocet vyvrtl 6

Datum provedeni vyvrt( 9.5.2022 Vyvrty proved| Marko

Vyvrty jsou provedeny podle CSN EN 12697-27, &. 4.7

Pozadované zkousky
1. | tloustka asfaltovych vrstev ano
2. | stanoveni mnozstvi PAU (" ano ¥
" subdodavka
Poznamka: © ze vech asfaltovych vrstev — zviast z vyvrtd & 299 a 300, zvladt z vyvrta & 301 a 302
a zvlast z vyvrtil €. 303 a 304 — celkem 3 vzorky

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratore:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
[ 2 x vlastni Dne: 10. 5. 2022 Dne: 10. 5. 2022

-- konec protokolu --
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Silni¢ni inZzenyrska spole&nost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzeri
zkusebni laboratof Dobfany

zkusebni laborator €. 1194 akreditovana CIA pedle GSN EN ISO/IEC 17025-2018 J

Pocet vitiski [ 4 ]

| [ ] Pocet lista | 1]

Lists. |

1 | Potetph [ o |

PRILOHA C. 1 K PROTOKOLU €. 123/V/22
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV

Stavba 1117214 Horazd'ovice — Velké Hydgice
Vyvrt &islo
299 300 301 302
stani¢eni [km] 0,600 1,000 1,600 2,100
vzdalenost od osy [m] L14 P15 L14 L14
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm] 91 70 7 33
obrusna vrstva [mm] 40 32 7 M 21
z toho lozni vrstva [mm] 33 ---
podkladni vrstva [mm] 18 38 --- 12
horni podkladni vrstva PM PM PM PM
o obrusnéd-lozni (ano-ne) ano ano ? = ano @
spojeni vrstev
lozni—-podkladni (ano-ne) ne - ---
Vyvrt islo
303 304
stani€eni [km] 2,600 3,100
vzdalenost od osy [m] 51 75) P15
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm)] 25 9
obrusna vrstva [mm] 15+ 10" g "
z toho loZni vrstva [mm] - =
podkladni vrstva [mm)] --- ---
horni podkladni vrstva PM PM
= obrusna-lozni (ano-ne) -
spojeni vrstev =
loZzni—podkladni (ano-ne)

Pozn.: Tloustky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, &l. 4.1

" EMK. EKZ

(2)

Vyvrty byly pfedany do laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

obrusna - podkladni

Nejistota méfeni

tloustka vrstvy U=1,1mm

Prohlaseni:

» vysledky zkou$ek plati jen pro zkouené misto
+ bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely

* uvedena rozsifena nejistota odpovida pravd&podobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozgifeni k = 2

Rozdélovnik:

2 x objednatel

2 x vlastni

Protokol zpracoval:
Ing. R. Lojda
Dne: 10. 5. 2022

Schvalil vedouci laboratojé:

Ing. Rostislav
Dne: 10. 5. 2022

-- konec protokolu -




ALS

Protokol o zkousce

Zakéazka : PR2244342 Datum vystaveni 1752022
Zakaznik . Silniéni inZenyrska spole¢nost, s.r.o. Laboratof . ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt - Ing. Rostislav Lojda Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa : Zizkova 1778/54 Adresa © Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysodany
301 00 Pizen 3 - Jizni Pfedmésti 190 00 Ceska Republika
Ceska republika
E-mail - lojda@silnicnilaborator.cz E-mail . customer.support@alsglobal.com
Telefon 377 441 103 Telefon - +420 226 226 228
Projekt . 11117214 HoraZzdovice - Velké Hydégice Stranka :1z4
Cislo objednévky | & 6/2022 Datum pfijeti vzorku  : 10.5.2022
Cislo nabidky : PR2019SILIN-CZ0002
(CZ-129-19-0525)
Misto odbéru . Horazdovice Datum zkousky - 10.5.2022 - 17.5.2022
Vzorkoval - zakaznik Uroven fizeni : Standardni QC dle ALS &R internich
kvality postupt
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlaSuje, ze vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkousce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik* pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb., pfiloha &1, tabulka
tabulka &1 vyhlasky. Dle vysledki provedenych analyz lze konstatovat, Ze

tiidy ZAS-T3.

Rozbor byl proveden dle wvyhlasky 130/2019 Sb., pfiloha &.1, tabulka
tabulka &1 vyhlagky. Dle vysledkl provedenych analyz lze konstatovat, Ze

tfidy ZAS-T3.

Rozbor byl proveden dle vyhladky 130/2019 Sb., pfiloha &1, tabulka

¢2

¢2

¢.2.

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢&.1

vzorek 001 muZe byt zafazen do kvalitativni

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy &.1

vzorek 002 muZe byt zafazen do kvalitativni

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy &1

tabulka &1 vyhla8ky. Dle vysledkl provedenych analyz Ize konstatovat, e vzorek 003 miZe byt zafazen do kvalitativni
tridy ZAS-T4.
Za sprévnost OdeVfdé Zku3ebni laboratof ¢&. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Jméno oprévnéné osoby 7 Pozice %
Zdenek Jirak /'f’ Environmental Business Unit \3/};" 4¢
Vo i Manager [=5 s
F [E< Caech Repobiic, =2
/ ’-rl':! sro. y %
\3% 1
N

L 1163

Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN ISO 45001
(Systémy managementu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 17.5.2022

Stranka 1224

Zakazka - PR2244342

Zakaznik . Silniéni inZenyrska spoleénost, s.r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - su$ina - piiloha &. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nézev vzorku  Vzorek 1 - ze viech Vyhl. 130/2019 - znovuziskan4 asfaltova

asfaltovych vrstev smés - susina - pfiloha &. 1
(299+300)
Identifikace vzorku PR2244342-001
Datum odbéru/éas odbéru 9.5.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)

fyzikalni parametry , e

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI % 99.5 +6.0% -— — - —
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) T

suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mglkg sus. 153 - 0 (0] mglkg sus. Limity

uvedeny pod
tabulkou

acenaften S-PAHGMSD3 0.20 mg/kg 7.97 +30.0% —— — — ——
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 e — — — _—
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 4.95 +30.0% -— — — —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 9.81 +30.0% 2 - — -—
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 7.53 +30.0% — s = o
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 10.3 +30.0% -— — — i
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 malkg 6.69 +30.0% o aey — o,
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 4.26 +30.0% — — o =l
chrysen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 6.64 +30.0% — — —_ ——
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.95 +30.0% — —— —_ By
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 malkg 18.2 +30.0% e " i .
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg 34.7 +30.0% -— — w— —
fluoren S-PAHGMS03 0.20 mglkg 9.33 +30.0% — e -_— —
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 mglkg 4,22 +30.0% i —— s =
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 2.66 +30.0% - - — —
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 240 +30.0% — - i e

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smé&s - su$ina - pfiloha €. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nézev vzorku  \jzorek 2 - ze véech
asfaltovych vrstev
(301+302)
Identifikace vzorku PR2244342-002
Datum odbéru/éas odbéru 9.5.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM
fyzikalni parametry 1 =2
susina pfi 105 °C S§-DRY-GRCI 0.10 % . 99.1 +6.0%
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) e,
suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus. 33.2 —
acenaften S-PAHGMS03 0.20 mglkg 0.24 +30.0%
acenaftylen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 -
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mglkg <0.20 —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 1.79 +30.0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 0.20 mglkg 3.57 +30.0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 malkg 5.53 +30.0%
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 468 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 1.75 +30.0%
chrysen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 2.03 +30.0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 0.54 +30.0%
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mglkg 0.62 +30.0%
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 4.59 +30.0%
fluoren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.20 £30.0%
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 malkg 3.01 +30.0%
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 0.23 +30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smeés - susina - pfiloha &. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

Jednotka

mg/kg sus.

Vyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni + 17.5.2022

Stranka 1324
Zakazka : PR2244342
Zakaznik : Silniéni inZenyrska spoleénost, s.ro. ALS
Vysledky zkousek
Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltov4 smés - sugina - pfiloha &. 1
Matrice: PEVNA LATKA Nézevvzorku  vzorek 2 - ze viech Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
asfaltovych vrstev smeés - susina - pfiloha &. 1
(301+302)
Identifikace vzorku PR2244342-002
Datum odbéru/as odbéru 9.5.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 4,08 +30.0% — — sz e

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - sugina - pfiloha &. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nazev vzorku  \/zorek 3 - ze véech Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
asfaltovych vrstev smés - susina - pfiloha &. 1
(303+304)
Identifikace vzorku PR2244342-003
Datum odbéru/éas odbéru 9.5.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
fyzikalni parametry : e
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 99.4 +6.0% — — — —
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) e A
suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus. 4150 — 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 220 +30.0% — — o —
acenaftylen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.29 +30.0% — — i =
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 147 *30.0% -— -— — —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 262 +30.0% -—- - . e
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 160 +30.0% — —— i oy
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 231 +30.0% ——- — — —
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMSO03  0.20 mglkg 124 +30.0% B . — -
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mglkg 72.5 +30.0% — s " s
chrysen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 152 +30.0% -— o —— —
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mgl/kg 354 +30.0% - — — —
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 525 +30.0% e — — o
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 1040 £30.0% — -— -— —
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 259 +30.0% i e s s
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 142 +30.0% - — ——— —
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 441 +30.0% -— — " P
pyren S-PAHGMS03 0.20 ma/kg 712 +30.0% —— — — e
Poznamky k limitiim
Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha &. 1
suma 16 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovodiku (PAU) dle pfilohy &. 1, tabulky &. 1 vyhlagky & 130/2019 Sb.:
hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskand asfaltova smés tfidy ZAS-T1

12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mglkg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zku$ebnich metod

Analytické metody Popis metody
Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Viysocéany Ceské Republika 190 00

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 17.5.2022

Stranka c4z4
Zakazka - PR2244342
Zakaznik : Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.o. ALS
Analytické metody Popis metody
S-DRY-GRCI CZ SOP_D06_01_045 (GSN 1SO 11465, GSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_DO06_07_046(CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vihkosti vypoétem z naméfenych
'hodnot.
S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 mimo kap. 10.1.1, 10.1.2, 10.21, 10.2.2(US EPA 8270D, US EPA B8082A, CSN EN 15527, 1SO 18287,

ISO 10382, CSN EN 17322). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS
detekei a vjpodet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot

S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 mimo kap. 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2(US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, I1SO 18287
SO 10382, SN EN 17322). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS
detekei a vypodet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot

Pripravné metody Popis metod);'

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceska Republika 190 00
* S-HOMASPH Pfiprava asfaltovych vyvrtu (puku)
*5-PPCRYO Kryogenni dreeni vzorku dle interniho pfedpisu

Symbol "* u metody znadi neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, 2e laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydavéa neakreditované vysledky, je tato
skutednost uvedena na titulni strané tohoto protokelu v oddilu ,Poznamky‘. Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky,
misto provedenl zkougky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypodtu sumadnich parametril je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz
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\&;/, Silniéni inzenyrska spole¢nost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzen
m zkusebni laboratof DobFany
(AT L 1194 ‘ zkusebni laboratof & 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Pocetwitiski | 4 | wtiske. | 4 | Pogetlistu | 1 [ Liste. | 1 | Pogetpfiloh |

PROTOKOL C. 124/V/22
PROVEDENiI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV

Objednatel MACAN PROJEKCE DS s.r.0., Tyr§ova 273, Chudenice
Stavba 111117214 Horazd'ovice — Velké Hyd¢ice
Objekt vozovka
Vyvrty priméru [mm] 150 Pocet vyvrth 15
Datum provedeni vyvrtQ 9. 5. 2022 Vyvrty proved| Marko

Viyvrty jsou provedeny podle CSN EN 12697-27, &l. 4.7

vrstva tloustka vrstvy [mm] druh asfaltové smési

obrusna e =

Pfredepsana skladba vrstev (M lozni = =t

podkladni -

Pozadované zkousky

1. | tloudtky asfaltovych vrstev ano
2. | spojeni vrstev ne
3. |slozeni asfaltovych smési ne
4. | mezerovitost asfaltovych smési ne
B mira zhutnéni a mezerovitost asfaltovych vrstev ne
Poznamka: " idaj objednatele
|
Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
2 x vlastni Dne: 10. 5. 2022 Dne: 10. 5. 2022

-- konec protokolu --




\\\\“\Q_;/f,/ Silniéni inzenyrska spolecnost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzen
] zkugebni laboratof Dobfany
T G A

‘ L 1192 zkusebni laboratof &. 1194 akreditovand &IA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

"/,,,.‘ﬁ:\\“\\s
[ Potetutiska [ 4 | Vitiske [ /[ [ Potetiista [ 4 | Listé [ 1 | Potetpiih | o |

PRILOHA €. 1 K PROTOKOLU C. 124V/22
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV

[ Stavba ) 111117214 Horazdovice — Velké Hyd¢ice J
[ Vyvrt islo
305 306 307 308 "
stani¢eni [km] 0,200 0,400 0,600 0,800
vzdalenost od osy jizdniho pasu [m] P16 L1,4 P15 20
tlouitka asfaltové vrstvy celkem [mm] 244 56 74 76
obrusna vrstva [mm] 38 32 40 45
lozni vrstva [mm] 67 --- -—-
z toho 3. podkladni vrstva [mm] 34 - -
2. podkladni vrstva [mm] 70 - -
1. podkladni vrstva [mm] 35 24 34 31
horni podkladni vrstva HDK PM PM PM
obrusna-lozni (ano-ne) ano ano © ano @ ano ®
o lozni—podkladni (ano-ne) ano -
spojeni vrstev
3.podkl.—2.podkl. (ano-ne) ano - -
2.podkl—1.podkl. (ano-ne) ano - -

Pozn.: Tlouétky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, ¢l. 4.1
() yyvrt proveden v podéIné trhlin& prochazejici vsemi vrstvami
@ \yurt proveden v podéiném poklesu na okraji vozovky
@) obrusna — podkladni
“ EMK, EKZ

r Nejistota mé&feni | tloustka vrstvy U=1,1mm

Prohlaseni:

« vysledky zkousek plati jen pro zkousené misto
« bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
« uvedena rozéitena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
2 x vlastni Dne: 10. 5. 2022 Dne: 10. 5. 2022




OQ\EI’-:[///’, Silniéni inzenyrska sgole§nost, s.r.o., Ziivkova 54, 301 00 Plzen
iﬁ\—__—/i SRk zkusebni laboratoi Dobfany
il L1194 1 zkuSebni laboratof ¢. 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 i
| Pocetwtiski | 4 | Wytiske. | ¢ | Pocetiistu | 4 | Lste | 2 |  Pobet piiloh [ o0 ]
PRILOHA €. 1 K PROTOKOLU €. 124V/22
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV
Stavba 11/17214 Horazd'ovice — Velké Hydgéice
Vyvrt Gislo
309 310 311 3129
stani¢eni [km] 1,000 1,200 1,400 1,600
vzdalenost od osy jizdniho pasu [m] P15 P16 L 1.7 L29
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm] 47 68 87 23
obrusna vrstva [mm)] 47 38+10@ 38+10“ 23
loZni vrstva [mm] --- —
z toho 3. podkladni vrstva [mm] - --- -
2. podkladni vrstva [mm] --- - -
1. podkladni vrstva [mm] --- 20 39 ---
horni podkladni vrstva PM PM PM PM
obrusna—lozni (ano-ne) . ano @ ano @ -
L loZni-podkladni (ano-ne) --- ---
spojeni vrstev
3.podkl.—2.podkl. (ano-ne) - -
2.podkl.—1.podkl. (ano-ne) - ---

Pozn.: Tloustky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, &l. 4.1
) vyvrt proveden v podélné trhling prochazejici véemi vrstvami
) vyvrt proveden v podélném poklesu na okraji vozovky
®) obrusna — podkladni
“ EMK, EKZ

Nejistota méfeni | tloustka vrstvy U=1,1mm

Prohlaseni:

« vysledky zkousek plati jen pro zkousené misto
+ bez pisemneho souhlasu zkugebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
» uvedena rozsifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratore:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
2 x vlastni Dne: 10. 5. 2022 Dne: 10. 5. 2022
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Sall, Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.0., Zizkova 54, 301 00 Plzef
zkusebni laboratof Dobfany

0

b el

)

N [)
il L 1194 [ zkudebni laboratof &, 1194 akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018 |
| Potetvitiski [ 4 | wjtiské. | 4 | Potetlisti | 4 | Lste. | 3 | Potetpiloh | 0 ]
1

PRILOHA C. 1 K PROTOKOLU €. 124Vv/22
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV

Stavba 117214 Horazd'ovice — Velké Hydtice
Vyvrt islo
313 314 315 316
stani¢eni [km] 1,800 2,000 2,200 2,420
vzdalenost od osy jizdniho pasu [m] P15 L1,5 P13 P14
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm] 6 32 19 10
obrusna vrstva [mm] 6 22 +10% 19 10@

lozni vrstva [mm] — o saz

z toho 3. podkladni vrstva [mm] --- --- -

2. podkladni vrstva [mm] - e g =i

1. podkladni vrstva [mm] - o = -
horni podkladni vrstva PM PM PM PM
obrusna-lozni (ano-ne) e = = .

loZni—podkladni (ano-ne) - ---

spojeni vrstev
3.podkl.—2.podkl. (ano-ne) o

2.podkl.—1.podkl. (ano-ne) szo

Pozn.: Tloustky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, &l. 4.1
) vyvrt proveden v podéiné trhling prochazejici véemi vrstvami
vyvrt proveden v podélném poklesu na okraji vozovky
© obrusna — podkladni
“ EMK, EKZ

Nejistota méreni tloustka vrstvy U=1,1mm

Prohlaseni:

» vysledky zkousek plati jen pro zkou$ené misto
+ bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
» uvedena rozsifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozgifeni k = 2

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
2 x viastni Dne: 10. 5. 2022 Dne: 10. 5. 2022
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B N Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.0., Zizkova 54, 301 00 Plzen

iﬁi zkusebni laboratof Dobfany
T—=IN3F
"4@\\“ '
il L1194 l zkuSebni laboratof & 1194 akreditovana CIA podle SN EN ISO/IEC 17025:2018 1
| Potetwtiski | 4 | Vytisk& | /] | Potetistu | 4 | Liste | 4 ] Potetpiloh | o0 |

PRILOHA C. 1 K PROTOKOLU €. 124V/22
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV

Stavba 1117214 Horazd'ovice — Velké Hydgice
Vyvrt Cislo
317 318 319
stani¢eni [km)] 2,600 2,800 3,120
vzdalenost od osy jizdniho pasu [m] L1,5 L15 P16
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm] 41 16 8
obrusna vrstva [mm] 31+10@ 16 @ g\

lozni vrstva [mm] ao

z toho 3. podkladni vrstva [mm] -

2. podkladni vrstva [mm] - =

1. podkladni vrstva [mm] --- -
horni podkladni vrstva PM PM PM
obrusna—lozni (ano-ne) - == e

loZzni—podkladni (ano-ne) ns

spojeni vrstev
3.podkl.—2.podkl. (ano-ne) =

2.podkl.—1.podkl. (ano-ne) - -—

Pozn.: Tloustky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, &l. 4.1
™ vyvrt proveden v podéiné trhling prochazejici vsemi vrstvami
2 vyvrt proveden v podéiném poklesu na okraji vozovky
' obrusna — podkladni
“ EMK, EKZ

Nejistota méfeni | tloustka vrstvy U=1,1mm

Prohlaseni:

» vysledky zkousek plati jen pro zkousené misto
* bez pisemneho souhlasu zkusebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
» uvedena rozsifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratore:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
2 x vlastni Dne: 10. 5. 2022 Dne: 10. 5. 2022

== konec protokolu --
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