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ZPRAVA C. RT-119-2018

PRUZKUM KONSTRUKCE VOZOVKY
A POSOUZENI STAVU VOZOVKY

SILNICE
11/183 — HAJE - NETUNICE
OBJEDNATEL: | DODAVATEL:
Boula IPK s.r.0. ROADTEST s.r.o.
' |
Goldscheiderova 3,301 00 Plzefi | |

www.boula.cz | Repnd 560/26
‘ | 321 00 Plzefi — Litice

Kontaktni osoba: Libor Boula Kontaktni osoba: Ing. David Zeman
tel. +420 603 540 828 tel. 4420 775 060 381
e-mail: projekce@boula.cz e-mail: zeman.david@roadtest.cz
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE DODAVATELE

Obchodni firma
Sidlo

iI€o

DIC

Spisova znacka

Statutérni organ

Bankovni spojeni

e-mail:

web:

ROADTEST s.r.o.

Plzeii - Litice, Repna 560/26, PSC 321 00
05311594

€Z05311594

33081 C, Krajsky soud v Plzni

David Zeman - jednatel

KB Plzeii 115-3040570247/0100

info@roadtest.cz

www.roadtest.cz
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2. ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Na zékladé nabidky RT_CN_120_2018, byl proveden zjednoduseny priizkum stévajici vozovky bez méfeni
FWD na sil. 11/183 Héje — Netunice v useku, ktery je dle zadanf definovan:

km 43,071 - 45,918

Trasa komunikace je vedena intravilinem a extravildnem.

Pro vypracovani posudku byly k dispozici:

¢SN 736100-1 -~ Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CsN 736114 - Vozovky pozemnich komunikaci

CsN 736121 — Stavba vozovek — Hutnénf asfaltové vrstvy

€SN 736126-1 — Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cést 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 736124-1 - Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy
Cast 1: Provadéni a kontrola shody

€SN 736133 — Névrh a provadéni zemnfho télesa pozemnich komunikaci,

TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek

TP 87 - Navrhovani udriby a oprav netuhych vozovek

TP 94 — Uprava zemin

TP 115 — Oprava trhlin na vozovkéch s asfaltovym krytem

TP 150 — Udrzba a oprava vozovek PK obsahujici dehtova pojiva

TP 170 — Navrhovan{ vozovek pozemnich komunikaci

TP 208 - Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena

TP 210 — UiZiti recyklovanych stavebnich a demoliénich materilii do pozemnich
komunikaci

Zaznamy provedenych sond

Fotodokumentace sond

Vizudlni prohlidka - digitaini zdznam stavu komunikace — Cam-Link
Vysledky vizudlnich posouzeni konstrukénich vrstev vozovky
Ostatni zkuSebni a resortni souvisejici normy a predpisy

PouZité zkratky ITT — potétecéni zkouska typu vyrobku PD - projektova dokumentace
KU — konec tseku PS — pravé strana
HS — hloubkova sonda ZU - za&4tek Useku

VS - vrtand sonda
LS — levé strana
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3. SPECIFIKACE PROVEDENYCH CINNOSTI

Rozsah provedenych &innosti je dén poZadavkem spravce komunikace vzhledem k zamy$enému zplsobu
opravy komunikace. Rozsah provedenych &innosti neni piné v souladu s TP 87. Posouzeni vychazi z

podkladi objednatele a silni¢ni databaze Ostrava.

V souladu s objednavkou byly provedeny nésledujici ¢innosti:

= 12sond

= g do Grovné stmelenych vrstev

» 3 do Urovné podloZi — aktivni zény komunikace

= Vizualni posouzeni parametr(i nestmelenych podkladnich vrstev a zatfidéni ve smyslu CSNEN

13285

=  Posouzeni charakteristik zemin podloZi ve smyslu CSN 73 6133 a zatfidéni a provedeni zkousky

CBR sat

4, KONSTRUKCE VOZOVKY

Umisténi sond v trase — situace viz pfiloha ¢.1

4.1.VIZUALNI PROHLIDKA

Pii vizulni prohlidce komunikace byly zjist&ny nésledujici poruchy, které Ize v souladu s TP 82 tab. 2

oznacit jako:

skupina poruch gislo poruchy | ndzev poruchy
katalogového listu

Ztrata hmoty 03 Kaverny
06 Ztrata asfaltového tmelu
07 Hloubkova koroze
08 Vytluk
09 Vyspravky

Trhliny 10 Mozaikovité trhliny
15 Podélna trhlina rozvétvena
16 Trhlina rozvétvena pii¢na
17 Sitové trhliny

Deformace 17 Sitové trhliny
20 Nepravidelné hrboly
22 Mistni hrbol

Obrusnd vrstva je za hranici své Zivotnosti. Proto je nezbytné provedeni opravy tak, aby byla diouhodobé

zachovdna Zivotnost celého rekonstruovaného dseku vozovky.
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4.2,DOPRAVNI ZATIZENf KOMUNIKACE

Na stavajici komunikaci bylo v roce 2016 provédéno séitani dopravy. V daném tseku se nachdzf dsek
3-1980. Dle TP 170 lze zatfidit stévajici komunikaci do kategorie tfidy dopravniho zatiZzeni TDZ V. ( t.].
16 — 100 TNV/24 hod.) Pro vypocty bude do celého Gseku uvaZovéno s

56 TNV/24 hod.

4.3.KONSTRUKCE KOMUNIKACE

Trasa komunikace je smérové nerozdélend sil. Il. tfidy. Jednd se o netuhou vozovku s krytem
z penetraéniho makadamu s natérem. Misty provedena oprava asfaltovou smési. Konstrukce
vozovky sil. 11/183 se sklddd asfaltovych vrstev a v podkladnich vrstvich je &4steénd penetraéni
makadam a SP 0/63. V aktivni 26né se vyskytuji zeminy G4 GM/ G5 GC.

vratvy/aonda 81 82 83-H8 84 86 86-HE
4,200P8 | 43,378LS | 43,578P8 | 43,855L8 | 44,148P8 | 44,464LS
AC obrug 52 65 54 99 45 3g
AC loZni 98 1] 65 62
AC podkladn 78 81 75 80 70 72
AC celkem 130 146 225 234 180 173
PM +nétér - dshet
ést.rozpad 60 84 90
stmelené
celkem 60 84 90 0
&P 0/63 355 361
nestmelené
celkem 385 361
konstrukce
vozovky
celkem 580 534
AZ G4 GMi G5 GC G4 GM/ G5 GC]
vrstvy/sonda ST s8 8$8-HS $10 S$11 §12 |
44,546 PS | 44,837LS 45,204 P5 | 45385L8 | 45632PS | 45,840LS
AC obrus 28 49 58 51 69 53
AC loZni 42 65 114
AC podkiadni 70 86 120 70 72
AC celkem 140 200 178 166 130 126
[PV +natér - dehet]
ast.rozpad 78 69 52 80 98
stmelené
celkem 78 69 0 82 80 88
SP 0/63 341
nestmelené
celkem 341
konstrukce
vozovky
celkem 519
AZ G4 GMi G5 6C

Fotodokumentace sond — viz pfiloha &.2
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5. VYHODNOCENI{ VIZUALNICH POSOUZEN{ MATERIALU KONSTRUKCE

VOZOVKY

5.1.NESTMELENA PODKLADNI VRSTVA
POSOUZENO VIZUALNE:

tislo sondy | lokalizace sondy | typ nestmelené vrstvy
3
km 43,578; PS SP 063
6
km 44,464, LS SRS
9
km 45,204; PS &P 03

5.2.ZEMINY PODLOZ( — AZ DLE €SN 73 6133
Protokoly €. PL/2018/02639;02640;02641;02642;02643;02644;

i . . ) vhodnost pro
¢islo sondy| lokalizace sondy typ zeminy namrzavost zeminy aktivni z6nu
3 G4 G\W G5GC namrzava podminecné

km 43,578; PS CBR sat=9% vhodné
6 G4 GM G5GC namrzava podmineéné

km 44,464; LS CBR sat=7% vhodna
9 G4 G\ G5GC namrzava podmineéné

km 45,204; PS | CBR sat=11% vhodna

5.3.POSOUZEN( PRITOMNOSTI PAU DLE TP 150

Sohledem na podezfeni pfi provadéni sond bylo vsouladu sTP 150 provedeno stanoveni
pFitomnosti pojiva obsahujiciho PAU. Stanoveni bylo provedeno na podkladni vrstvé penetraéniho
makadamu metodou |, kdy se pfitomnost dehtu potvrdila. Bude-li to dile Gcelné pro piesné
stanoveni typu a predeviim kvantifikaci PAU je nutné provést chemickou analyzu pravdépodobné
dehtového nebo smésného asfalto-dehtového pojiva pouZitého ve stmelenych vrstvach pavodni
vozovky dle TP 150.
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6. ZHODNOCEN( STAVU VOZOVKY,
INTERPRETACE VYSLEDKU A DOPORUCENI

6.1.POSOUZENI PRICIN STAVAJICICH PORUCH

Hlavni diivody pro stavajici Grovefi a zplisob poruseni konstrukce vozovky jsou v celém pfedmétném
useku:

- degradace obrusné vrstvy

- zatékani vody do konstrukce poruchami - sekundérnf ztrita
Unosnosti konstrukce vozovky a podloZi

- misty rozsifeni komunikace na netinosném podloZi

6.2.POSOUZEN( KONSTRUKCE VOZOVKY

Vstupni Gdaje pro posouzeni doporué¢eného zplsobu opravy - sil. 11/169 Susice — Dlouh3 Ves:

- TDZIV (56 TNV/24hod).
- navrhova Uroveri poruseni vozovky D1
- vodni reZim — pendularnf
- névrhové Zivotnost
o obnova a zesflenf asfaltovych vrstev s pfipadnou sanaci kraji vozovek
- zeminav podloZi jako namrzavd
- nadmofska vyska cca 450 - 520 m.n.m. - .M. — 523
- parametr podloZi CBR sat= 7%

7. DOPORUCENE ZPUSOBY OPRAVY:

Doporuéeni zplsobu opravy vychazi ze zakladnich pfedpokladt

- Trhliny
- Degradace obrusné vrstvy
- Nepoditd se s navySenim nivelity
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7.1.VARIANTA €.1 - INTRAVILAN

Predikce Zivotnosti max. 15 let — obnova a zesileni asfaltovych vrstev s pfipadnou sanaci kraji
vozovky

- odfrézovani stavajicich AC vrstev na niveletu — 100 mm

- ptipadn4 sanace trhlin v souladu s TP 115, popfipadé rozpadla mista opravit smési ACP 16+
- sanace netinosnych krajnic

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m2

- poklédka loZni vrstvy z ACL 16 + 50/70 v tI. 60 mm (CSN EN 13108-1)

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m2

- pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 40mm (€SN EN 13108-1)

Doporuéené souvrstvi VARIANTA £.1 - intravildn

ACO 11 + (50/70) 40 mm €SN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m2 €SN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 + (50/70) 60 mm €SN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,4 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26

opravend stavajici konstrukce
Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 CSN EN je ve
viech parametrech vyhovujici pro ndvrhové obdobi 15 let pro intravildn.

7.2.VARIANTA €.2 - EXTRAVILAN

Predikce Zivotnosti max. 25 let — obnova a zesileni asfaltovych vrstev s pfipadnou sanaci kraji
vozovky

- odfrézovéni stavajicich AC vrstev na niveletu — 60 mm

- ptipadna sanace trhlin v souladu s TP 115, popfiipadé rozpadla mista opravit smési ACP 16+
- sanace netnosnych krajnic

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m2

- pokladka loZni vrstvy z ACL 16 + 50/70 v tl. 70 mm (CSN EN 13108-1)

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m2

- pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 50mm (CSN EN 13108-1)
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Doporuéené souvrstvi VARIANTA &2 - extravildn:

ACO 11 + (50/70) 50 mm ESN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 + (50/70) 70 mm €SN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,4 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26

opravena stavajici konstrukce
Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 CSN EN je ve
vSech parametrech vyhovujici pro ndvrhové obdobi 25 let pro extravildn.

8. ZAVER:

Stavebni préce je nutné realizovat ve vhodnych klimatickych podminkach a za plné uzavirky vozovky. Pro
zaruteni dlouhodobé funktnosti opravené konstrukce vozovky je zcela nezbytné a zdsadni provést
kvalitni a funkéni povrchové i podpovrchové odvodnéni konstrukce dle VL MD CR, tedy na drovefs
alespori — 700 mm od nivelety vozovky. Je rovnéZ nezbytné dosypani nezpevnéné krajnice na min. ¥(¥ku
dle SN EN.

V pfipadé, Ze nebude oprava realizovdna do 1-2 let od zpracovéni prizkumu, je nutné provést revizi
ndvrhu s ohledem na aktudini stav komunikace.

Diagnosticky priizkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve smyslu Zikona &. 183/2006 Sb.
ve znénfi pozdéjsich predpisi a souvisejicich predpisti.

Ing. David Zeman
ROADTEST s.r.0.

V Plzni, dne 10.12.2018

1. PRILOHY

1) Situace
2) Fotodokumentace
3) Opravnéni
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PRILOHA C.1

SITUACE
11/183 — HAJE - NETUNICE
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PRILOHA €.2

FOTODOKUMENTACE
11/183 — HAJE - NETUNICE
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Sonda $2: km 43,378;
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Sonda 83: ke 43,578; PS
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Sonda 85: km 44,148; PS
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Sonda S6: km 44.464; LS
W -
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Sonda S7: Kim 44,546; PS
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Sonda S8: km 44,837; LS
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Sonda 89:  km45204:PS
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PRILOHA C.3

OPRAVNENI
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il MINISTERSTVO DOPRAVY
,ﬁ Odbor pozemnich komunikac

}’ wibE, Ludvike Syobody 1222712, 110 15 FRAHA 1

& 2 29%72016-120-TN/2

VmulﬁusMM&imwhmm%Mvmmnmmuﬂw ~ Bkt T2 -
prizkummé 8 dingnostické price & §. 20840/01-120, vi mEnl pozd&sich zmién, Ministerstvo
dopravy, Odbor pozammich kanmanikae!

wyddwd
OPRAVNENI
k providéni prickumngch 5 disguostickch pract sonvisejicich s vystavbou, opravami,
adribou s sprivon pazeennich komunilaei

&islo 371/2016
o
Ing. Viadimiru Pchdélkovon
Datoum navozent: 3, 7. 1972

Bydii:
Ulice: Markvertovickd S267
Obuc/misio: Ludgetovice

psé: 747 14

‘Felffax; T4Z2STS61

Zamistouvatelifirma: TPA CR, s.r.0.
Uliive: Vrbenské 1821731

Obec/mesto: Ceské Bud&ovice

PsC; 37006

Telfox:  IRTOD4552 IRT412046

Y.mail: viadimira pchalkova@tpagi.com

Opeivniind se vzinhaje na providén disgoostického prizkumu netohfch vozovek.

Oprévniai plati do 5.9, 2021.
V Prage duc 26. 2t 2016 -y
it S ﬁ’,; =
i o Ly o
hg,"ilm Stﬂpkovi hﬂ.Vn:lw kmmphnnzl
phedseda komise istupce toditele udbory
Odbor pozatich kevmikct
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