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ZPRAVA C. 66/2017

PROVEDENIi V?VRT{} ASFALTQV?CH VRSTEV
VOZOVKY A NAVRH JEJI OPRAVY

»1I/186 Defurovy Lazany - kfiz. II1/18631%

Objednatel: MACAN PROJEKCE DS s.r.o., Chudenice

V Plznidne 7. 11. 2017 Zpracoval: Ing. Rostislav Lojda
Vytisk €. 2
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I. Uvod

Tato zprava resi dle zadani opravu vozovky silnice II/186. Zkoumany usek
zacina na krizovatce II/188 a konci na krizovatce I1I/ 18631 smérem na Planici. Na
tomto Gseku dlouhém cca 2,4 km bylo provedeno:

v' 12 vyvrtu asfaltovych vrstev
v' vizualni prohlidka stavu komunikace
Rozsah provedenych ¢innosti neni v souladu s TP 87. Po dohodé objednatele se

spravcem komunikace nebylo pozadovano méreni unosnosti ani kopané sondy.
Nejedna se tedy o diagnosticky pruzkum.

Laboratorni zkousky byly provadény akreditovanou zkusebni laboratori ¢. 1194,
Silni¢ni inzenyrska spolecnost, s.r.0., Zizkova 54, Plzen.
Pouzité technické predpisy:
v" CSN 73 6100-1 - Nazvoslovi pozemnich komunikaci

v" CSN 73 6121 - Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadéni a
kontrola shody

v' TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek

v' TP 87 - Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

v' TP 115 - Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

v TP 147 - Uziti asfaltovych membran a geosyntetik v konstrukci vozovky

v' TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

II. Zjisténi
Komunikace je smérové nerozdélena silnice 2. tfidy. Z konstrukéniho hlediska

se jedna o netuhou vozovku se souvrstvim z asfaltovych smési. Komunikace je v celé
délce vedena extravilanem.

Vyvrty bylo zjiSténo, Ze tloustky asfaltovych vrstev se pohybuji od 92 do 185 mm
ve 2 az 4 vrstvach. Celkem 3 vyvrty byly provedeny v podélné trhliné, ktera ve 2
pripadech prochazi vSemi asfaltovymi vrstvami a v 1 pfipadé pouze obrusnou vrstvou.
U 2 vyvrtu byla zjisSténa rozpadla nejnizs$i podkladni vrstva. Oproti puvodnim
predpokladum nebyly provedeny rozbory asfaltovych smési, protoze smési se
s prubéhu useku znacné ménily.

Prohlidkou byly zjistény tyto poruchy:
ztrata asfaltového tmelu
hloubkova koroze
vytluky
vyspravky
mozaikové trhliny
podélné trhliny tuzke
pricné trhliny tzkeé
podélné trhliny Siroké
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podélné rozvétvené trhliny
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pricné rozveétvené trhliny
sitové trhliny

olamovani okraju vozovky
vyjeté koleje

mistni pokles

podélny pokles okraju vozovky
zaneseni prikopu

zvysSena nezpevnéna krajnice

R S LT

chybégjici krajnice
Hlavni pricinou vzniku vyse uvedenych poruch je tnava asfaltem stmelenych
vrstev. Ta vznikla vlivem stari a ztratou puvodnich vlastnosti asfaltového pojiva a ma

za nasledek snizeni odolnosti vrstev proti Gcinku zatizeni a klimatickych vlivu.
Projevuje se vznikem vyjetych koleji, trhlin a lokalnim rozpadem asfaltovych vrstev.

vozovKy, nevhodnou zeminou aktivni zoény a vlivem vody ze zanesenych pfikopu.

IIT. Navrh opravy

Pro navrh opravy podle séitani dopravy z roku 2016 (71 TNV /24 hod.) vychazi
trida dopravniho zatizeni V. Vozovka je na konci své zZivotnosti a je ve velmi
Spatném stavu. Vzhledem k tomu Ize jako dlouhodobé reseni do budoucna doporucit
jeji kompletni rekonstrukci napf. v nize uvedené skladbé podle TP 170 (D1-N-2-PIIl):

v' zemni plan z vhodné zeminy zhutnéna na min. 45 MPa

v spodni podkladni vrstva SD 0/45 (32); 150 mm; CSN 73 6126-1 zhutnéna na
min. 70 MPa

v" horni podkladni vrstva SDa 0/32; 150 mm; CSN 73 6126-1 zhutnéna na min.
100 MPa

v'  asfaltova podkladni vrstva ACP 16 S 50/70; 70 mm; CSN EN 13108-1
v spojovaci postfik PS-E; 0,3 kg/m?2; CSN 73 6129
v' obrusna vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; CSN EN 13108-1
Pokud nelze nyni realizovat vySe uvedenou rekonstrukci, 1ze provést pouze
opravu s omezenou zivotnosti ke zlepSeni stavu vozovky. Vzhledem k vySe uvedenym
zjiSténim doporucuji provedeni provizorni opravy povrchu vozovky timto zpusobem:
v odfrézovani stavajicich asfaltovych vrstev v tloustce cca 50 mm

v' ocisténi povrchu a odborna prohlidka stavu povrchu za téelem vybéru mist
k lokalnim opravam

v'  oprava neunosnych mist podle nize uvedeného postupu (1)
v oprava zbylych trhlin a spar podle TP 115, v piipadé Sirokjch nebo

rozvetvenych trhlin s pouzitim geosyntetika s min. pevnosti 100 kN/m dle TP
147 a predpisu jejiho vyrobce

v' oprava poskozenych mist podkladni vrstvy smési ACP 16 S 50/70; min. 40
mm; CSN EN 13108-1

v spojovaci postiik PS-E; 0,4 kg/m?2; CSN 73 6129
v lozni vrstva ACL 16 + 50/70; 70 mm; CSN EN 13108-1
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v spojovaci posttik PS-E; 0,3 kg/m?2; CSN 73 6129
v obrusna vrstva ACO 11 + 50/70; 50 mm; CSN EN 13108-1
Pozn.: (): Lokalni opravy pro uvazovanou tridu dopravniho zatizeni V provést
timto zpusobem:
v odstranéni asfaltovych vrstev

v' doplnéni podkladni vrstvyy SDa 0/32 na potfebnou niveletu a
zhutnéni na min. 100 MPa (pokud nebude dosazeno pozadované
unosnosti, je nutno proveést hloubkovou sanaci)

v asfaltova podkl. vrstva ACP 16 S 50/70; 70 mm; CSN EN 13108-1
v spojovaci postiik PS-EP; 0,3 kg/m?2; CSN 73 6129
v lozni a obrusna vrstva — viz vySe
Presny rozsah lokalnich oprav bude nutno upresnit po odfrézovani asfaltovych
vrstev, predbézny odhad je cca ¥ délky tiseku v prumérné Sirce 1,0 m.
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Ing. Rosti/slav Lojda
reditel spolecnosti

ZIZKOVA 54
301 00 PLZEN
tel./fax. 377 441 103

_1C0: 46385315
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Prilohy:
v’ protokol o provedeni vyvrtu ¢. 140/V/17
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[ Potetwytiski | 4 | vytiske. | T [Potetlistu [ 1 [ Listc. | 1 | Pogetpiloh | 1 |
PROTOKOL C. 140/V/17
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV
Objednatel MACAN PROJEKCE DS s.r.o0., Chudenice
Stavba 11/186 Defurovy Lazany — kfizovatka 111/16831
Objekt vozovka
Vyvrty priméru [mm] 150 Pocet vyvrtl 12
Datum provedeni vyvrtl 30. 10. 2017 Vyvrty proved| Marko

Vyvrty jsou provedeny podle CSN EN 12697-27, ¢&l. 4.7

Predepsana skladba vrstev

(1

vrstva tloustka vrstvy [mm] druh asfaltové smési

obrusna -— -—

lozni

podkladni ==

Pozadované zkousky

1. | tloustky asfaltovych vrstev ano
2. | spojeni vrstev ne
3. | slozeni asfaltovych smési ne
4. | mezerovitost asfaltovych smési ne
5. | mira zhutnéni a mezerovitost asfaltovych vrstev ne
Poznamka: M udaj objednatele
Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratore: eRA
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lom
2 x vlastni Dne: 31. 10. 2017 Dne: 31. 10. 2017 b E |
n ~ N
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PRILOHA €. 1 K PROTOKOLU C. 140/V/17
PROVEDENi VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV

Stavba 111186 Defurovy Lazany - kfizovatka 111/18631
Vyvrt Cislo
g52 " 853 854 855 ¥
stani¢eni [km] 0,100 0,300 0,550 0,720
vzdalenost od osy [m] P21 L2,0 P23 L0,9
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm] 120 164 168 101
obrusna vrstva [mm] 47 60 56 43
lozni vrstva [mm] - 62 58 -
z toho
2. podkladni vrstva [mm] --- - - -
1. podkladni vrstva [mm] 73 42 54 58
horni podkladni vrstva PM SC HDK PM
obrusna-lozni (ano-ne) ano @ ano ano ano @
spojeni vrstev | lozni—podkladni (ano-ne) - ano ano -

2.podkl.—1.podkl. (ano-ne) -— -— - -—

Pozn.: Tloustky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, &l. 4.1
™ yyvrt proveden v podélné trhling, ktera prochazi véemi vrstvami
obrusna — podkladni
rozpadla vrstva
“ yyvrt proveden v podélné trhling, ktera prochazi pouze obrusnou vrstvou

(©)

Nejistota méreni | tloustka vrstvy U=+1,1mm

Prohlaseni:

o vysledky zkous$ek plati jen pro zkousené misto
o bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
e uvedena roz8ifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
2 x vlastni Dne: 31.10. 2017 Dne: 31.10. 2017
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PRILOHA C. 1 K PROTOKOLU C. 140/V/17
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV
Stavba 11/186 Defurovy Lazany - kfizovatka I11/18631
Vyvrt Cislo
856 857 858 859
stani€eni [km] 0,950 1,100 1,300 1,500
vzdalenost od osy [m] P12 L21 P28 L23
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm] 92 185 170 167
obrusna vrstva [mm] 47 44 42 50
lozni vrstva [mm] - 38 30 42
z toho
2. podkladni vrstva [mm] - 39 44 33
1. podkladni vrstva [mm] 45® 64 54 42®
horni podkladni vrstva PM PM PM PM
obrusna-lozni (ano-ne) ne @ ano ano ano
spojeni vrstev | lozni—podkladni (ano-ne) - ne ano ano
2.podkl.—1.podkl. (ano-ne) - ano ano ne

Pozn.: Tloustky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, &l. 4.1

" vyvrt proveden v podélné trhling, ktera prochazi viemi vrstvami

obrusna — podkladni

i rozpadla vrstva
vyvrt proveden v podélné trhling, ktera prochazi pouze obrusnou vrstvou

Nejistota méreni

tloustka vrstvy

U=x1,1mm

Prohlaseni:

o vysledky zkousek plati jen pro zkousené misto

bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
uvedena rozSifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Rozdélovnik:
2

x objednatel
2 x vlastni

Protokol zpracoval:

Ing. R. Lojda
Dne: 31. 10. 2017

Schvalil vedouci laboratore:
Ing. Rostislav Lojda
Dne: 31.10. 2017
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PRILOHA C. 1 K PROTOKOLU C. 140/V/17
PROVEDENI VYVRTU ASFALTOVYCH VRSTEV
Stavba 11/186 Defurovy Lazany - kfizovatka 111/18631
Vyvrt Cislo
860 861 862 863
stani¢eni [km] 1,700 1,900 2,200 2,400
vzdalenost od osy [m] P2 L7 P18 1.5
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm] 178 107 113 155
obrusna vrstva [mm] 45 53 40 41
lozni vrstva [mm] 54 -—- 28 31
z toho =
2. podkladni vrstva [mm] - -—- - 37
1. podkladni vrstva [mm] 79 54 45 46
horni podkladni vrstva PM PM PM PM
obrusna-lozni (ano-ne) ano ano @ ano ano
spojeni vrstev | lozni—podkladni (ano-ne) ne - ne ano
2.podkl.—1.podkl. (ano-ne) -—- - - ano

Pozn.: Tloustky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, &l. 4.1

! vyvrt proveden v podélné trhling, ktera prochazi vSemi vrstvami
obrusna — podkladni
rozpadla vrstva

“ vyvrt proveden v podélné trhling, ktera prochazi pouze obrusnou vrstvou

Nejistota méreni tloustka vrstvy U=+11mm

Prohlaseni:
o vysledky zkousSek plati jen pro zkousené misto

o bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
uvedena rozSifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratore:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
2 x vlastni Dne: 31. 10. 2017 Dne: 31.10. 2017
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