Skladba konstrukce vozovky

11/230 Ostrov u Stfibra




SQZ

sluzby - kvalita-zkousky

Zakazka €. D16/2020

Zhotovitel:;

SQZ s.r.o.
Ustfedni laboratof Olomouc — AZL 1135.1
U mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc — Novi Ulice

Objednatel:
SG Geotechnika a.s.
Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5

Na zakladé poZadavku objednatele bylo provedeno posouzeni skladby konstrukce asfaltového
souvrstvi na komunikaci 11/230 Ostrov u Stfibra. Zji§t&ny stav konstrukce je uveden v pfilohach,
které jsou nedilnou souéasti této zpravy.

Prilohy:

P1 — Navrh opravy

P2 —Skladba konstrukce JV
P3 — Fotodokumentace

P4 - Zatfid&ni ZAS dle Vyhl4gky 130/2019 Sb.

V Olomouci dne: 30.3.2020 M

Zpracoval:
Blanka Hola

S0Z

$Q2, s.r.o0,
U mistel deshy 93975, 77900 Clomoue
@ 1€: 25743554, O1C: C225743554



Navrh technologie opravy

11/230 Ostrov u Stribra

Konstrukéni sloZzeni vozovky:
Typy a tloustky konstrukénich vrstev krytu vozovky byly ovéfeny na dvou jadrovych vyvriech.

Kryt vozovky je na zakladé provedenych sond po celé délce Gsekl z AC v proménlivé souétové
tloustce (cca od 100 mm do 150 mm).

Pod krytem z AC byla vrstva penetraéniho makadamu.

Na daném useku doslo k ovéfeni pouze skladby konstrukce krytu vozovky, navrh technologie
vozovky je stanoven s ohledem na tato zji§téni.

Obecny navrh opravy vozovky:

odfrézovani stavajicich asf. vrstev v tl. 50 mm
spojovaci postiik PS-C; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129
obrusna vrstva ACO 11 + PMB 25/55-60; 50 mm; CSN EN 13108-1

V celé trase po provedeném ocisténi povrchu po kterém bude provedena prohlidka stavu
povrchu za tuéelem vybéru mist k lokalnim opravam.

Die skute¢ného stavu bude provedena oprava trhlin a spar podle TP 115, v piipadé Sirokych
nebo rozvétvenych trhlin s pouZitim geosyntetika dle TP 147 a predpisu jeho vyrobce.

Datum: 30.3.2020
Misto: Olomouc
A

O R \

Ing. Robert Kadérka, PhD.

DrZitel opravnéni MD CR &. 336/2015 k

provadéni prazkumnych a diagnostickych praci

souviseficich s vystavbou, opravami,
udribou a sprévou pozemnich komunikaci

PavEx Consulring, s.n.0.
i Diagnostike vozovek
Sabskd 73, 612 00 BRNO
TELFAX 541 588 243 DIG: C26348T024
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PROTOKOL TLOUSTKY JADROVYCH VYVRTU

Nazev akce: 11/230 Ostrov u Stfibra
Objednatel: SG Geotechnika a.s.
Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5
Datum: 14.02.2020 Laborant: David Kolmer

U - oznadeni obce Ostrov u Stibra ve sméru o d D5

Jadrovy Asfaltové souvrstvi [mm], dle €SN EN 12697-36, ¢l. 4.1
vyvrt Néstiik | Obrusna| Lozni [ podkl. | . podd. 1. podkl.|Iv. podkl.lv. podkl.|v1. podkd.|Vil. podk Celkem | Podklad
1 | 52 58 42 | 152 PM
V2 50 50 | 100 | PM
Min. . 50 | 50 | 42 100
Max. 52 58 | 42 | 152
Prim. 51 54 42 126
S 1 4 0 26
Var. koef. 2,0%  7,4% 0,0% 21%
W1 [ 0,000 Ps ] - .
w2 0,220 LS
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Zpracoval:
V Olomouci dne: Blanka Hola
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Zakazka: PAU-9/2020
Znovuziskana asfaltova smés - jako vedlej$i produkt ziskany z odfrézovanych nebo

jinym zpUsobem vybouranych asfaltovych vrstev

Misto vzniku znovuziskané asfaltové smési:
11/230 Ostrov u Stfibra

Cislo pozemni komunikace: Sil. 11/230 Ostrov u St¥ibra
Km nebo adresa mista vybourdni: -

Kvalitativni trida znovuziskané asfaltové smési: ZAS-T1
Celkovy obsah polyaromatickych uhlovodikii - PAU (suma 16): 2,453 mg/kg
MnoZstvi znovuziskané asfaltové smési: 250t

ZpUsob poutiti dle Vyhlasky €. 130/2019 Sb.:

- vyroba asfaltové smési vyrabénd za horka, za tepla nebo za studena;

- nestmelena podkladni vrstva pozemni komunikace, leti$tni, manipulaéni nebo obdobné
dopravni plochy;

- ochrannd vrstva pozemni komunikace ¢i letitni nebo obdobné dopravni plochy;

- konstrukce zemniho télesa pozemni komunikace nebo stavby Zelezniéni trati;

- nestmelend konstrukéni vrstva polnich a lesnich cest;

- hydraulicky stmelend podkladni vrstva pozemni komunikace, letiétni nebo obdobné
dopravni plochy ¢i konstrukce Zelezniéni trati;

- pfitechnologii recyklace na misté.

Prilohy:
Protokol o provedeném vzorkovani €.: PV9/2020-PAU
Protokol o laboratornich zkous$kach €&.: 3201-434/20

Zarazeni proved!: Blanka Hola
Podpis:
Datum: 30.3.2020
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PROTOKOL O ZKOUSCE &. 3201 - 434/2020 strana 1/2

Zadavatel: SQZ, s.r.o.
U mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc
Néazev zakazky: Olomouc - SQZ, LR
Lokalita: 11/230 Ostrov u Stfibra
Cislo zakazky: 190025

Piedmét zkousky: vzorek AHV (asfaltova hutnénd vrstva)

Odbér vzorkii:

Datum odbeéru: 30. 1. 2020 Vzorek odebral/dodal: zékaznik
Datum pfijmu: 28.2.2020

Identifikace (evidenéni ¢isla) vzorka: 1958

Identifikace zkuSebnich postupii: uvedena na strankach 2- 2
Nazev a plné znéni postupti zkousek uvedenych pod identifika¢nim oznaenim
SOP podle seznamu zku$ebnich postupil je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operadni postup; .. akreditovana zkouska

Vysledky zkousek: uvedeny v tabulkdach na stranach 2- 2
Zahajeni zkousek: 28.2.2020 Ukonéeni zkousek: 5. 3. 2020 Provéfil: Ing. Anna Bartosikova, PhD.

Nejistoty méfeni:

Mirou piesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto zkousek.
Odhady nejistoty jsou znamy a pokud nejsou uvedeny pfimo v protokolu o zkousce, jsou v laboratofi k dispozici
k nahlédnuti. Jedna se o rozsifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni
vyjadiené jako odhad relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu rozsifeni, ktery je pro hladinu

vyznamnosti 95% roven 2. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkouSek se tvkaji pouze zkousenych pFedmétic uvedenych vyse a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu zkuebni laboratoFe se nesmi protokol o zkousSce reprodukovat jinak, nez cely.

Odbér vzorki neni predmétem akreditace.

Protokol vystaven: 6.3.2020 Schvalil: Mgr. Simona Schiillerova
technicky vedouci Hydrochemickych laboratofi

Celkovy pofet stran: 2 M/



GEOfest

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratore
Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 234, 548 125 111
zkusebni laboratof &islo 1271 akreditovana CIA dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005
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Vysledky zkousek
evid.¢islo vzorku;
oznaceni vzorku:

hloubka odbéru
lobjem vzorku v ml

| ukazatel

| naftalen

|_acenafiylen

~acenaften
fluoren

~_fenanthren

| anthracen
fluoranthen
pyren

| benzo|a]anthracen

. chrysen

benzo|a]pyren

dibenz[ah|anthracen

|_benzo[ghi]perylen
| indenopyren

PAU (suma 16)

| benzo[b|fluoranthen |
| benzo[k|fluoranthen |

1958
PAU 9-1

| SV obrus. vr.

JV1-2

visledek
<0.1

| nejistota | zkuSebni postup

. SOP QAIII-014

. SOP OAIII-014

SOP OAIII-014

| SOP OAIII-014

+40% | SOP OAIII-01*

+40%
+40%

| SOP OAIN-014

| SOP OAINI-014

+40% SOP OAIII-014

| +40%
+40%

+40%

+40%

| SOP OAIII-014
| SOP OAINI-014

| SOP QAIN-014

| SOP OAII-014
SOP OAIII-014

| SOP OAIII-014

+40%
+40%
+40%

| SOP QAIN-014
| SOP OAIII-014
| SOP OAIII-014

(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)

(CSN 75 7554)

(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554)
_(CSN 75 7554)
(CSN 75 7554}
(CSN 75 7554)
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