Navod na oSetiovani a cisténi

Elektrostaticky vodivé elastické podlahoviny
(bez vyrobni Gpravy povrchu)

1. Preventivni opatreni

Podstatna ¢ast veskerych vnasenych necistot miZe byt minimalizovana pouZitim
&isticich rohozi prfed vchodem a éisticich zén ve vstupnich &astech objektl. Tyto Cistici
zony musi byt zafazeny do systému bézného denniho cisténi.

2 Cisténi po ukonéeni stavebnich praci

Nové poloZzena podlahova krytina musi byt pfed pouzivanim duikladné zakladné
vycisténa, aby byly odstranény veskeré zbytky vyrobnich a montaznich necistot.

K tomuto cisténi pouzit CC-Zakladni ¢istici pripravek R zfedény s vodou v poméru 1 : 5
az 1 : 10. Pfi nepatmém znecisténi je mozno tuto koncentraci zvySsit podle stupné
znetisténi. Cistici roztok nanést stejmonémeé na podlahu a po asi 10 minutach plisobeni
celou plochu vydrhnout jednokotoucovym rotacnim strojem CC-SRP s kartacem. Pokud
bude nasledovat oSetfeni polymemi disperzi (podle bodu 3.2), pouzit pro €isténi zeleny
pad. Rozpusténé necistoty odsat vysavatem na vodu, napi. CC-Extraktor, a celou plochu
dikladné zneutralizovat Eistou vodou az do uplného odstranéni vSech zbytki cisticiho
roztoku.

3. Osetreni

Na kazdé zakladni cisténi nebo €isténi po ukonéeni stavebnich praci musi bezprostfedné

navazovat oSetfeni povrchu pfedtim, neZ bude podlaha pouZivana. OSetfenim bude

vytvoien ochranny film, ktery chrani povrch pfed mechanickymi vlivy, zmensuje nasledné

Spinéni a ulehéuje béZné denni Eisténi.

3.1 Osetreni cisticimi prostredky:
Povrch oSetiit po Cisténi po ukonceni stavebnich praci nebo po zakladnim cisténi
CC-R 1000-cisticim prfipravkem (na bazi vodou rozpustnych polymeru). Vytvofit
roztok s vodou v koncentraci 1:10 a podlahu timto roztokem vytiit. Dokonale suchy
ochranny film na zavér a poté pravidelné pfi béZznem cCisténi vylestit
jednokotoucovym rotaénim strojem CC-SRP 2+S s lesticim karta€em nebo lesticim
bilym padem.

3.2 Osetreni polymernimi disperzemi:
S pfihlédnutim na objektové-specifické pozadavky je v mnoha pripadech vhodnéjsi
provést osetieni polymernimi disperzemi neZz pomoci metody popsané v bodé 3.1,
nebot' takto vytvoreny ochranny film ma vysokou odolnost a nabizi lepSi ochranny
ucinek. Vzhledem k tomu, Ze ovSem dvojnasobny natér nékteré CC-Tvrdé
ochranné vrstvy (CC-SG Lesk-tvrda ochranna vrstva, CC-Secura-tvrda
ochranna vrstva nebo CC-Medica-tvrda ochranna vrstva) muze ovlivnit vodivé
popf. odvodivé vlastnosti podlahoviny, musi byt nejprve oSetfena zkusebni plocha a
provéfena na dostatecny svodovy odpor.

4. Bézne cisténi a oSetfovani

4.1 Odstranovani prachu:
Odstrarniovani volné leziciho prachu a necistot provadét vihkym stiranim vhodnym
mopem. Tak bude pozadovany koeficient smykového tfeni zachovan a riziko
poskrabani povrchu lezicimi prachovymi c¢asticemi minimalizovano.

4.2 Rucni nebo strojové mokré cisténi:
K odstranéni ulpivajicich necistot pouzit CC-R 1000-¢istici pripravek v koncentraci
1:200 a podlahu manuainé vytfit nebo pouzit néktery z cisticich automatt (napf. CC-
Premium F2). V prostorach, ve kterych se provadi pravidelné plosné desinfekéni
cisténi, pouzivat CC-Dezinfekéni prostiedek. Pravidelné mezistupriové cisténi bez
oSetfovaciho Gc¢inku (napf. po intenzivnim nanosu necistot) mize byt v pripadé
potfeby provedeno CC-Aktivnim cisticim pripravkem R 280.
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4.3 Sanace a zhusténi ochranné vrstvy:

Cilem pravidelné provadéné sanace je udrZeni odolnosti a ochrany povrchu a
prodlouZeni ¢asového intervalu mezi zakladnimi cCisténimi. Ochranny film vznikly
vytfenim povrchu v tomto pfipadé pravidelné (napf. jednou tydné po Ccisténi)
prelestéte jednokotoucovym rotaénim strojem CC-SRP 2+S s lesticim padem nebo
ledticim kartaéem. Mimo optického sjednoceni docilite zaroven zhusténi ochranné
vrstvy a soucasné zvySeni jeji odolnosti. Navic je moZné sprejovou metodou
dosahnout odstranéni pfilnutych necistot a ryh od podpatk(. Obzvlasté v silné
frekventovanych objektech je toto opatfeni pro udrzeni hodnoty materialu zvlast
dllezité. Pokud bude povrch osetfen dle bodu 3.2 nékterou CC-Tvrdou ochrannou
vrstvou, je mozné poskozené ochranné filmy na nejvice zatéZovanych mistech (napf.
vychozené cesticky) obnovovat a sanovat metodou suché sanace ochranného filmu
za pouziti jednokotouéového rotaéniho stroje CC-SRP 2+S.

4. Zakladni cisténi

Podle stupné zatizeni a s tim spojeného stupné znecisténi je nutné v uréitych €asovych
intervalech provadét zakladni cisténi. Staré ochranné vrstvy, tvrdoSijne necistoty a
ostatni usazeniny, které naruduji dobry vzhled povrchu, budou zakladnim cisténim uplné
odstranény. V zavislosti na zatiZzeni prostoru a zpusobu, jakym je provadéno bézné
¢isténi, mize tento okamzik nastat kazdych 6 — 12 mésici.

Pro zakladni ¢&isténi pouzit CC-Zakladni cistici pripravek R v koncentraci az 1:5 s
vodou. Roztok nanést na podlahu a po asi 10 - 15 minutach pusobeni celou plochu
intenzivné vydrhnout jednokotoucovym rotaénim strojem CC-SRP s rotacnim kartacem.
Rozpusténé necistoty odsat vysavaéem na vodu, napi. CC-Premium F2, a celou plochu
dikladné zneutralizovat Cistou, pokud mozno teplou vodou, az do uplného odstranéni
necistot a zbytkl Eisticiho roztoku. Pokud bude povrch oSetfen podle bodu 3.2 nékterou
polymemni disperzi, pouzit pro zakladni cisténi CC-Zakladni cistici pripravek R
nefedény nebo CC-Profi-zakladni cistici pripravek v koncentraci az 1:5 ve spojeni se
zelenym padem pod jednokotoucovy rotacni stroj a Eistici roztok nechat plisobit 15-20
minut.

5. Odstranéni skvrn a ryh od gumovych podpatku

Tvrdosijné skvrny a ryhy od gumovych podpatk( odstranite univerzalnim pfipravkem na
odstrarnovani skvrn CC-Elatex ve spojeni s hadrem nebo jemnym bilym padem. Na zavér
precistéte misto ¢istou vodou. Vzhledem k tomu, Ze tento produkt rozpousti i ochranné
vrstvy, je nutné na zavér provést sanaci ¢isténého mista tim produktem, kterym byla
vytvofena ochranna vrstva. Skvrny odstrafiovat neodkladné, protoZze by mohlo dojit k
migraci necistoty do materialu a odstranéni by mohlo byt velmi obtizné nebo nemozné.

Vyhradni dovozce pro CR a SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272
e-mail:office@dema-dekor.cz
www.premium-partner.cz

www.dr-schutz.cz

Predanim tohoto navodu na oSetfovani a cisténi uZivateli splriuje dodavatel svoji
povinnost podle normy DIN 18 365 Podlaharské prace.
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