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REVIZE POPIS DATUM PODPIS
OBJEDNATEL
SPRAVA A UDRZBA SILNIC
PLZENSKEHO KRAJE
Skroupova 18, 306 13 Plzefi
tel.: +420 377 195 353, e-mail:
posta@suspk.eu
internet: www.suspk.eu
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OBSAH CiSLO ZAKAZKY 119081
11110267 CERVENY UJEZD (POKRACOVANI) - ETAPA II. INTRAVILANOVY USEK | DOKUMENTACE FDPS
MERITKO
NAZEV CASTI r
SOUVISEJICI DOKUMENTACE DATOM 1220
POCET FORMATU
NAZEV PRILOHY CAST CISLO PRILOHY

POSOUZENI| ZEMINY PRO AKTIVNI ZONU
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2

DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, CI JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA s.r.0.
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Laboratoi ée‘:hy zapad Akreditovana zkugebnfi laboratof &. 1524
Sedlecka 169 Tel/ 377443122
360 02 Karlovy Vary E/ drahomira.onderl‘(ova
@eurovia.cz

, , EUROVIA CS a.s., zavod Plzen, Lobezska 74, 326 00 Plzen, p. Titl

Zakaznik:
4 -
ZPRAVA c. 04/19
11170267 CERVENY UJEZD
POSOUZENi ZEMINY PRO AKTIVNi ZONU
Datum vyhotoveni zpravy: 2.5.2019 schvilil: Drahomira Onderkova
Vlyhotovil: Onderkova‘\/ Vedouci pracovisté Plzefi Letkov
. %67 Lt ~ EUROVIA
podpis: —_ vine e
Labmato?sceex?;.{pse;dr'o' /
Viytisk €.: /]7 2 3 4 Sedleckd 169, 36002 KarlawfVary
Celkem stran V. titul. listu: 5 Razitko a podpis: /”""{/4\4




Posouzeni zeminy:

Stavba: 11170267 Cerveny Ujezd
Stavebni objekt: -

Ucel pouziti: aktivni zéna
Misto odbéru: aktivni z6na
Staniceni: km 0,456 vlevo
Vzorek ¢islo: 3-197

Dne 10.5.2019 byl odebrén vzorek zeminy na stavbé 111/0267 Cerveny Ujezd.

Po provedeni laboratornich zkou$ek jsme provedli posouzeni tohoto materialu pro podlozi dle CSN 73 6133 .

Vzorek Cislo: 3-197

Makroskopicky popis: ZkouSeny material obsahoval piscCité slozky s pfimési jemnych éastic.

Tabulka €.1.: vysledky

vzorek .¢. 3-19Z

zatfidéni dle CSN 73 6133 S5SC
pojmenovani dle CSN 73 6133 Pisek jilovity
pfirozena vlhkost 15,0%

Cislo nestejnozrnnosti 142,8

Cislo kfivosti 9,0

namrzavost (upravené Scheibleho kritérium)

material nebezpecné namrzavy

mez tekutosti

WL 31,7%

mez plasticity We 21,7%
index plasticity 1,10,0
stupen konzistence lc 1,672
konzistence Pevna
maximalni objemova hmotnost 1890 kg*m-3
optimalni vihkost 12%

IBI Nestanoveno
CBR ( saturace 96 hod.) 13%

Zhodnoceni vysledkii:
Vzorek €. 3-19Z

Material klasifikovany jako S5 SC - pisek jilovity - je podle Tab. A1 CSN 73 6133

pro pouZiti pro aktivni zénu - podmine¢né vhodny.

Na hodnoceni se nevztahuje osvédceni o akreditaci laboratofe.

Seznam pfiloh:

Protokoly o zkouskach: 11-19Z
12-197
13-197

Drahomira Onderkova, 4,?%/42»&/
Ved. pracovisté Plzen Letkov
Eurovia Services

Plzen Letkov 2.5.2019
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Cislo protokolu/laboratorni Cislo:
PROTOKOL O ZKOUSCE ZEMINY 11-19z/3-19z
ZAKAZNIK: EUROVIA CS a.s., Plzen, pan Titl, Lobezska 74, 326 00 Plzefi
DATUM ODBERU VZORKU |STAVBA: 111/0267 Cerveny Ujezd OBJEKT:
10.4.2019 KONSTRUKCN{ VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna
Vzorek odebral: [km] strana odosy [m]  odb. v hl.[m] sr. rovina
T. Fottr STANICENI: 0,456 leva
PRIROZENA VLHKOST w 15,0 [%] CiSLO NESTEJNOZRNNOSTI c, 1428
(CSN EN ISO 17892-1) (CSN CEN ISO/TS 17892-4)
CisLO PLASTICITY I, 10,0 CiSLO KRIVOSTI c. 90
(CSN CEN ISO/TS 17892-12) (CSN CEN ISO/TS 17892-4)
Mez tekutosti w, 31,7 [%] ZATRIDENI ZEMINY S5SC
(CSN CEN ISO/TS 17892-12)
Mez plasticity w, 21,7 [%] Namrzavost material nebezpeéné namrzavy
(CSN CEN ISO/TS 17892-12)
Stupen konzistence I 1,672
(CSN CEN ISO/TS 17892-12)
jil prach pisek stérk
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Prohlaseni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd. Protokol smi byt reprodukovan pouyz jakocce’rek,unak;en s p[se nym
souhlasem laboratore.

€., 1524

16.4.2019 méreni provedl: T. Fottr protokol schvahl Drahomlra Ondérkova
2.5.2019  protokol zhotovil: T. Fottr “vedouei-pracovisté

LaboratoF Cechy zapad, Sedlecka 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001
Plzen Letkov
EUROVIA Services, s.r.o., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Meéstsky soud v Praze oddil C, vioZka 28988, dne 13.6.1994, Komeréni banka, Cislo Gictu: 0141830198/0100
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PROTOKOL O ZHUTNITELNOSTI ZEMIN

Cislo protokolu/laboratorni ¢islo:
-12-192/3-19z

ZAKAZNIK: EUROVIA CS a.s., Plzef, pan Titl, Lobezské 74, 326 00 Plzefi

DATUM ODBERU VZORKU |STAVBA: 111/0267 Ceweny Ujezd OBJEKT:
10.4.2019 KONSTRUKCNI VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna
Vzorek odebral: [km] strana odosy [m]  odb. v hl.[m] sr. rovina
T. Fottr STANICEN: 0,456 leva
Zkousky byly provedeny podle: CSN EN 13286-2, oprava 1 08/2014 &l. 7.1. standard - p&ch A, mozdif A
maximalni objemova hmotnost 1890  [kg/m’] pérovitost 30,0 [%]
pfi optimalni vihkosti 12 [%] saturace 77,4 [%]
1900
189] - — — —f— ——
1888 =1
/ N
|
1876 J‘ \
\
1864 1
|
_ |
T 1852 |
@ l
&5
Z |
£ 1840 |
g
E / |
g ¢ ‘
(=}
5 1828 :
E |
|
1816 |
f
l
1804 f
|
l
1792 I
|
|
1780 :
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vlhkost [%)]

souhlasem laboratofe.

Prohladeni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd. Protokol smi byt reprodukovén pouze j‘z'ako'ré\ézlerli(!, Jlnai(jens st/ nym
ﬂa//n /Jn

15.4.2019 méreni proved!: T. Fottr
2.5.2019  protokol zhotovil: T. Fottr

protokol schvalil: Drahomira Onderkova
vedouci pracovisté

Laboratof ﬁechy zépad, Sedlecké 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001

Plzen Letkov

EUROVIA Services, s.r.o0., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Meéstsky soud v Praze oddil C, viozka 28988, dne 13.6.1994, Komer&ni banka, Cislo Gétu: 0141830198/0100
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Cislo protokolu/laboratorni Eislo:
PROTOKOL O POMERU UNOSNOSTI ZEMINY 13-192/3-19z
ZAKAZNIK: EUROVIA CS a.s., Plzef, pan Titl, Lobezska 74, 326 00 Plzefi
DATUM ODBERU VZORKU | STAVBA: 111/0267 Cerveny Ujezd OBJEKT:
10.4.2019 KONSTRUKCNI{ VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna
Vzorek odebral: [km] strana odosy [m]  odb.v hl.[m] sr. rovina
T. Fottr STANICEN: 0,456 leva

Zkouska provedena podle: CSN EN 13286-47:2012, hodnota CBR/IBI do 5% dosedaci sila trnu 10 N

Hodnota poméru tinosnosti CBR/IBI = 13 [%]
pfi objemové hmotnosti susiny 1902,5 [kg.m?]
a zku$ebni vlhkosti 12,6 [%]

6,0

p
4,8 "/

P4

zatizeni [kN]

2.4 /
1,2 /

0,0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
penetrace [mm]

Poznamka:
Zkouska byla provedena jako stanoveni CBR saturace 96 hodin

D

Prohlasent: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd. Protokol smi byt reprodukovén pouze(;afgb ce@ek‘,;ihakjen sp em,n ym
souhlasem laboratore. Ry /

v1~:w’ V4

23.4.2019 meéfeni proved!: T. Fottr protokol schvalll Brahomira Onderkova
2.5.2019  protokol zhotovil: T. Fottr vedo‘ucrpfacowste

LaboratoF Cechy zapad, Sedlecka 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001
Plzen Letkov
EUROVIA Services, s.r.o., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Maéstsky soud v Praze oddil C, vloZzka 28988, dne 13.6.1994, Komer¢ni banka, Cislo Gi¢tu: 0141830198/0100
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Laborato¥ Cechy zapad
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Akreditovana zku$ebni laboratof ¢. 1524

Sedlecka 169 Tel/ 377443122
360 02 Karlovy Vary E/ drahomira.onderkova
@eurovia.cz
, ; EUROQVIA CS a.s., zavod Plzen, Lobezska 74, 326 00 Plzen, p. Titl
Zakaznik:
4 «
ZPRAVA ¢. 05/19
11170267 CERVENY UJEZD
POSOUZENIi ZEMINY PRO AKTIVNIi ZONU

Datum vyhotoveni zprévy: 2.5.2019 schvalil: Drahomira Onderkova
Viyhotouvil: Onderkova / Vedouci pracovisté Plzen Letkov

Yeits? = curovia, ©
pOdpiSZ - ITNT t:»

/? EUROVlAvServices,s.r.o.
Vytisk €.: é 2 3 4 Laboratof Cechy zépad

Celkem stran v¢. titul. listu: 5

Razitko a podpis:

Sedleckd 169, 360 02 K-yvr]ry
p
%z/,/él/!\ J




Posouzeni zeminy:

Stavba: 11170267 Cerveny Ujezd
Stavebni objekt: -

Ucel pouZiti: aktivni zéna
Misto odbéru: aktivni zéna
Staniceni: km 0,499 vlevo
Vzorek Cislo: 4-197

Dne 10.5.2019 byl odebran vzorek zeminy na stavbé 11170267 Cerveny Ujezd.

Po provedeni laboratornich zkousek jsme provedli posouzeni tohoto materidlu pro podlozi dle CSN 73 6133.

Vzorek Cislo: 4-19Z

Makroskopicky popis: Zkouseny material obsahoval piscité slozky s pfimési jemnych &astic.

Tabulka ¢.1.: vysledky

vzorek .¢. 4-19Z

zatfidéni dle CSN 73 6133 S5SC
pojmenovani dle CSN 73 6133 Pisek jilovity
pfirozena vlhkost 12,3%

Cislo nestejnozrnnosti 96,4

Cislo kfivosti 8,2

namrzavost (upravené Scheibleho kritérium)

materidl nebezpecné namrzavy

mez tekutosti

W 37,6%

mez plasticity Wp 21,4%
index plasticity 16,2
stupen konzistence Ic 1,564
konzistence Pevna
maximalni objemova hmotnost 1860 kg*m™3
optimalni vlihkost 12%

IBI Nestanoveno
CBR ( saturace 96 hod.) 13%

Zhodnoceni vysledkii:
Vzorek €. 4-19Z

Material klasifikovany jako S5 SC - pisek jilovity - je podle Tab. A1 CSN 73 6133

pro pouziti pro aktivni zénu - podmine¢né vhodny.

Na hodnoceni se nevztahuje osvédceni o akreditaci laboratore.

Seznam pfiloh:

Protokoly o zkouSkach: 14-197
15-197
16-197

Drahomira Onderkova, //ng;&//

Ved. pracovisté Plzen Letkov

Eurovia Services

Plzen Letkov 2.5.2019
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Cislo protokolu/laboratorni €islo:

PROTOKOL O ZKOUSCE ZEMINY 14-19z/4-19z
ZAKAZNIK: EUROVIA CS a.s., Plzef, pan Titl, Lobezska 74, 326 00 Plzefi
DATUM ODBERU VZORKU |STAVBA: 111/0267 Cerveny l]jezd OBJEKT:
10.4.2019 KONSTRUKCNI VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna
Vzorek odebral: [km] strana odosy [m]  odb.v hl.[m] sr. rovina
T. Fottr STANICENI: 0,499 leva
PRIROZENA VLHKOST w123 [%] CiSLO NESTEJNOZRNNOSTI Cc, 964
(ESN EN ISO 17892-1) (CSN CEN ISO/TS 17892-4)
CisLo PLASTICITY I, 162 CisLO KRIVOSTI c. 82
(ESN CEN ISO/TS 17892-12) (CSN CEN ISO/TS 17892-4) :
Mez tekutosti w, 376 [%] ZATRIDENI ZEMINY S5 SC
(CSN CEN ISO/TS 17892-12)
Mez plasticity W, 21,4 [%] Namrzavost material nebezpeéné namrzavy
(CSN CEN ISO/TS 17892-12)
Stupei konzistence Ic 1,564
(CSN CEN 1SO/TS 17892-12)
jil prach pisek Stérk
100 jemny stiedni hruby drobny stfedni hruby
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Prohlaseni: Vysledky zkousSek se tykaji pouze zkousenych vzorkd. Protokol smi byt reprodukovan p#»uﬁ, jako-celek, kjen s‘pisemnym
= LRy £ 41 e

souhlasem laboratore.

18.4.2019 méfeni provedl: T. Fottr

2.5.2019

protokol zhotovil: T. Fottr

{ >

\ = ; T
\\ /
o /

3 IROV)A
protokol schvalil: Drahomira Onderkova
“__vedouci-pracovi§té

Laboratof (Zechy zapad, Sedlecka 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001

Plzen Letkov

EUROVIA Services, s.r.o., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ761250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Meéstsky soud v Praze oddil C, vlozka 28988, dne 13.6.1994, Komercni banka, Cislo t¢tu: 0141830198/0100
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_ ¢islo protokolu/laboratorni &islo:
PROTOKOL O ZHUTNITELNOSTI ZEMIN 15-19z2/4-19z
ZAKAZNIK: EUROVIA CS a.s., Plze, pan Titl, Lobezska 74, 326 00 Plzen
DATUM ODBERU VZORKU |STAVBA: 111/0267 éeNeny tjezd OBJEKT:
10.4.2019 KONSTRUKCNI VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna
Vzorek odebral: [km] strana odosy [m]  odb. v hl.[m] sr. rovina
T. Fottr STANICENI: 0,499 leva
Zkousky byly provedeny podle: CSN EN 13286-2, oprava 1 08/2014 ¢l. 7.1. standard - péch A, mozdi¥ A
maximalni objemova hmotnost 1860 [kg/m’] pérovitost 31,0 [%]
pfi optimalni vihkosti 12 [%] saturace 71,0 [%]
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Prohlaseni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd. Protokol smi byt reprodukovan pouze j
souhlasem laboratore.
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17.4.2019 méfeni provedl: T. Fottr protokol schvalil: Drahomira Onderkova
2.5.2019  protokol zhotovil: T. Fottr vedouci pracovisté

Laboratof éechy zapad, Sedlecka 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001
Plzen Letkov

EUROVIA Services, s.r.o., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ761250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Meéstsky soud v Praze oddil C, vlozka 28988, dne 13.6.1994, Komercni banka, Cislo G¢tu: 0141830198/0100
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Cislo protokolu/laboratorni ¢islo:
PROTOKOL O POMERU UNOSNOSTI ZEMINY 16-19z/4-19z
ZAKAZNIiK: EUROVIA CS a.s., Plzef, pan Titl, Lobezska 74, 326 00 Plze
DATUM ODBERU VZORKU | STAVBA: 111/0267 Cerveny Ujezd OBJEKT:
10.4.2019 KONSTRUKCNI VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna
Vzorek odebral: [km] strana odosy [m]  odb.v hl.[m] sr. rovina
T. Fottr STANICEN: 0,499 leva

Zkougka provedena podle: CSN EN 13286-47:2012, hodnota CBR/IBI do 5% dosedaci sila trnu 10 N

Hodnota poméru tinosnosti CBR/IBI = 13 [%]
pii objemové hmotnosti susiny = 1877,5 [kg.m?]
a zkusebni vihkosti = 13,4 [%]

6,0

4,8 %

3.6
/

2,4 /
12 /-

0,0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

penetrace [mm]

zatizeni [KN]

Poznamka:
zkouska byla provedena jako stanoveni CBR saturace 96 hodin

ARNODAYL s 3
LABURAIUK -\

I

—— T PAD |
Prohlaseni: Vysledky zkous$ek se tykaji pouze zkousenych vzorkd. Protokol smi byt reprodukovén pouzé }iko céi“e’l‘f, jinak jens pisemhym
souhlasem laboratofe. \ * :

e Dagh
29.4.2019 méreni proved!: T. Fottr protokol schvilil: Drahomira. Onderkova

2.5.2019  protokol zhotovil: T. Fottr vedouci pracovisté

Laboratof Cechy zapad, Sedlecka 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001
Plzen Letkov

EUROVIA Services, s.r.o., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ261250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Meéstsky soud v Praze oddil C, viozka 28988, dne 13.6.1994, Komercni banka, Cislo G¢tu: 0141830198/0100
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Laborato¥ ée‘:hy zapad Akreditovana zkugebni laboratof ¢. 1524
Sedlecka 169 Tel/ 377443122
360 02 Karlovy Vary E/ drahomira.onderkova
@eurovia.cz
. , EUROVIA CS a.s., zavod Plzen, Lobezska 74, 326 00 Plzen, p. Titl
Zakaznik:
4 v
ZPRAVA c. 06/19
11170267 CERVENY UJEZD
POSOUZENI ZEMINY PRO AKTIVNi ZONU
Datum vyhotoveni zpravy: 2.5.2019 schvalil: Drahomira Onderkova
Vlyhotovil: Onderkova <> Vedouci pracovisté PIze{bLetkov
| Vo = EUROVIA
pOdplS: EURUV’LA_Scerv;cezsé,s.:.o.
Vytisk €.: 6/ 2 3 4 Eii?éfﬁ?m?c, 3y60 SSJKartcvyV;///

/{';’745./{;«71'//1\/’ d

Celkem stran V€. titul. listu: 5 Razitko a podpis:




Posouzeni zeminy:

Stavba: 11170267 Cerveny Ujezd
Stavebni objekt: -

Ugel pouziti: aktivni zéna
Misto odbéru: aktivni z6na
Staniceni: km 0,638 vpravo
Vzorek ¢&islo: 5-19Z

Dne 10.5.2019 byl odebran vzorek zeminy na stavbé 11170267 Cerveny Ujezd.

Po provedent laboratornich zkousek jsme provedli posouzeni tohoto materialu pro podlozi dle CSN 73 6133 .

Vzorek Cislo: 5-19Z

Makroskopicky popis: ZkouSeny material obsahoval piscité slozky s pfimési jemnych castic.

Tabulka ¢.1.: vysledky

vzorek .¢€. 5-19Z

zatfidéni dle CSN 73 6133 S5SC
pojmenovani dle CSN 73 6133 Pisek jilovity
pfirozena vlhkost 13,7%

Cislo nestejnozrnnosti 147,1

Cislo kfivosti 5,8

namrzavost (upravené Scheibleho kritérium)

materidl nebezpecné namrzavy

mez tekutosti

W, 33,4%

mez plasticity Wpr 21,4%
index plasticity 1p12,0
stupen konzistence Ic 1,642
konzistence Pevna
maximalni objemova hmotnost 1870 kg*m-3
optimalni vihkost 12%

IBI Nestanoveno
CBR ( saturace 96 hod.) 6,0%

Zhodnoceni vysledki:
Vzorek €. 5-197

Material klasifikovany jako S5 SC - pisek jilovity - je podle Tab. A1 CSN 73 6133

pro pouziti pro aktivni z6nu - podminecné vhodny.

Na hodnoceni se nevztahuje osvédceni o akreditaci laboratore.

Seznam pfiloh:

Protokoly o zkouskach: 17-19Z
18-197
19-197

Drahomira Onderkova, /ZZJL/V\
Ved. pracovisté Plzen Letkov
Eurovia Services

Plzen Letkov 2.5.2019
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PROTOKOL O ZKOUSCE ZEMINY

s v

Cislo protokolu/laboratorni &islo:
17-192/5-19z

ZAKAZNIK: EUROVIA CS a.s., Plzefi, pan Titl, Lobezska 74, 326 00 Plzefi

DATUM ODBERU VZORKU
10.4.2019

Vzorek odebral:
T. Fottr

STAVBA: 11170267 Cerveny Ujezd
KONSTRUKCNI VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna

strana
prava

OBJEKT:

odb. v hl.[m] sr. rovina

PRIROZENA VLHKOST
(CSN EN ISO 17892—1)
¢iSLO PLASTICITY

(CSN CEN ISO/TS 17892-12)
Mez tekutosti

(CSN CEN ISO/TS 17892-12)

CiSLO NESTEJNOZRNNOSTI
(CSN CEN ISO/TS 17892-4)

CisLO KRIVOSTI
(CSN CEN ISO/TS 17892—4)

ZATRIDENi ZEMINY

c, 1471
C. 58
S5SC

Mez plasticity Namrzavost material nebezpeéné namrzavy
(CSN CEN ISO/TS 17892-12)
Stupeii konzistence
(CSN CEN ISO/TS 17892-12)
jil pisek stérk
stfedni drobny stiedni hruby
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velikost zrn [mm]

Prohlaseni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd. Protokol smi byt reprodukovan p uie jako cele
souhlasem laboratore.

18.4.2019 méreni proved!I: T. Fottr
2.5.2019  protokol zhotovil: T. Fottr

[+ V”LWIM ._,“n ¥

Kl

~J EUROWVIA
\\ : Gansend /%

protokol schvalit- DrahomtrarOnderkova
vedouci pracoviste

;}akjen s pls/lamnYm

Laboratof éechy zapad, Sedlecka 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001

Plzen Letkov

EUROVIA Services, s.r.o0., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ761250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Meéstsky soud v Praze oddil C, vlozka 28988, dne 13.6.1994, Komercni banka, Cislo d¢tu: 0141830198/0100
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¢islo protokolu/laboratorni ¢islo:
PROTOKOL O ZHUTNITELNOSTI ZEMIN 18-19z/5-19z
ZAKAZNIK: EUROVIA CS a.s., Plzefi, pan Titl, Lobezska 74, 326 00 Plzef
DATUM ODBERU VZORKU | STAVBA: 111/0267 Cerveny Ujezd OBJEKT:
10.4.2019 KONSTRUKCNI{ VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna
Vzorek odebral: [km] strana odosy [m]  odb. v hl.[m] sr. rovina
T. Fottr STANICENI: 0,638 prava
Zkousky byly provedeny podle: CSN EN 13286-2, oprava 1 08/2014 ¢l. 7.1. standard - péch A, mozdi¥ A
maximalni objemova hmotnost 1870  [kg/m’] pérovitost 30,7 [%]
pii optimalni vihkosti 12 [%] saturace 75,4 [%]
1880
o e e e
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/ ‘
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S / |
i
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|
|
1792 ‘
\
|
1781 [
l
5
1770 :
8,0 92 10,4 116 12,8 14,0 152 16,4 17.6 18,8 20,0

vihkost [%]

souhlasem laboratofre.

17.4.2019 méreni provedl: T. Fottr protokol séh\alll..,Dra,homlra Onderkgva
2.5.2019  protokol zhotovil: T. Fottr R vedoucrpraaowste

~

Laboratof Cechy zapad, Sedlecka 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001 -

EUROVIA Services, s.r.o., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Meéstsky soud v Praze oddil C, vioZzka 28988, dne 13.6.1994, Komer¢ni banka, Cislo G¢tu: 0141830198/0100
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Cislo protokolu/laboratorni ¢islo:
PROTOKOL O POIMIERU UNOSNOSTI ZEMINY 19-19z2/5-19z
ZAKAZNIiK: EUROVIA CS a.s., Plzef, pan Titl, Lobezska 74, 326 00 Plzefi
DATUM ODBERU VZORKU |STAVBA: 111/0267 Cerveny Ujezd OBJEKT:
10.4.2019 KONSTRUKCN{ VRSTVA/LOKALITA: aktivni zéna
Vzorek odebral: [km] strana odosy [m]  odb.v hl[m] sr. rovina
T. Fottr STANICEN: 0,638 prava

Zkouska provedena podle: CSN EN 13286-47:2012, hodnota CBR/IBI do 5% dosedaci sila trnu 10 N

Hodnota poméru tinosnosti CBR/IBI = 6,0 [%]
pfi objemové hmotnosti susiny = 1866,8 [kg.m™]
a zkusebni vlhkosti = 14,6 [%]
4,0
3,2
4
= 2,4 A
) /

>N

N

zatizen

1,6 Ve

08 <

0,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
penetrace [mm]

Poznamka:
zkouska byla provedena jako stanoveni CBR saturace 96 hodin

/
Prohlaseni: Vysledky zkousSek se tykaji pouze zkousenych vzork(. Protokol smi byt reprodukovén pouz%
souhlasem laboratore. \

C 1524

= EUROVIA %/f/w\//

29.4.2019 méfeni proved!: T. Fottr protokol schvall}\Drahomlra Ond’erlfova
2.5.2019  protokol zhotovil: T. Fottr “Vedoue pracovisté

Laboratof (Zechy zapad, Sedlecka 169, 360 02 Karlovy Vary, T/ +420 352 537 007, F/ +420 352 537 001
Plzen Letkov
EUROVIA Setrvices, s.r.o0., Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, F/ +420 224 951 428
Méstsky soud v Praze oddil C, vlozka 28988, dne 13.6.1994, Komercni banka, Cislo Gctu: 0141830198/0100
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