ZPRAVA C. RT-107-2019

PRUZKUM KONSTRUKCE VOZOVKY
A POSOUZENI STAVU VOZOVKY

SILNICE
111/20152 — KRSY - STIPOKLASY

OBJEDNATEL:

DODAVATEL:

SPRAVA A UDRZBA SILNIC PLZENSKEHO
KRAIJE, p.o.

Koterovska 162, 326 00 Plzen
Kontaktni osoba: Iveta Brunclikova

tel. +420 778 712 402
e-mail: iveta.brunclikova@suspk.eu

ROADTEST s.r.o.

Borska 1232/40a, Skvriiany,
301 00 Plzen

Kontaktni osoba: Ing. David Zeman
tel. +420 775 060 381
e-mail: zeman.david@roadtest.cz




1. IDENTIFIKACNi UDAJE DODAVATELE

Obchodni firma
Sidlo

I¢o
DIC

Spisova znacka

Statutdarni organ

Bankovni spojeni

web:

ROADTEST s.r.o.

Borska 1232/40a, Skvriiany,
301 00 Plzen

05311594
CZ05311594
33081 C, Krajsky soud v Plzni

David Zeman - jednatel

KB Plzeri 115-3040570247/0100

www.roadtest.cz




2. ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Na zakladé objednavky 85000002980, byl proveden zjednoduseny prizkum stavajici vozovky
bez méFeni FWD na sil. 111/20152 Krsy - Stipoklasy, ktery je dle zadani definovan:

km 0,000 - 2,928

Trasa komunikace je vedena intravilanem a extravilanem.

Pro vypracovani posudku byly k dispozici:

CSN 736100-1 — Ndzvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 736114 — Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 736121 — Stavba vozovek — Hutnéni asfaltové vrstvy

CSN 736126-1 — Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 736124-1 — Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy
Cast 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 736133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci,

TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek

TP 87 — Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

TP 94 — Uprava zemin

TP 115 — Oprava trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 150 — Udrzba a oprava vozovek PK obsahujici dehtova pojiva

TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 208 — Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena

TP 210 — Uziti recyklovanych stavebnich a demoli¢nich materialt do pozemnich
komunikaci

Zaznamy provedenych sond

Fotodokumentace sond

Vizualni prohlidka — digitalni zaznam stavu komunikace — Cam-Link
Vysledky vizudlnich posouzeni konstrukénich vrstev vozovky
Ostatni zkuSebni a resortni souvisejici normy a predpisy

Pouzité zkratky ITT — pocatecni zkouska typu vyrobku PD — projektovd dokumentace
KU — konec Useku PS — prava strana
HS — hloubkova sonda ZU - zat4tek useku

VS — vrtana sonda
LS — leva strana



3. SPECIFIKACE PROVEDENYCH CINNOSTI

Rozsah provedenych ¢innosti je dan poZzadavkem spravce komunikace vzhledem k zamysenému
zpusobu opravy komunikace. Rozsah provedenych ¢innosti neni plné v souladu s TP 87.
Posouzeni vychazi z podklad( objednatele a silni¢ni databaze Ostrava.

V souladu s objednavkou byly provedeny nasledujici ¢innosti:

= 12sond

= 4 do urovné podlozi — aktivni zony komunikace

= 8 do urovné stmelenych vrstev

= Vizualni posouzeni parametr nestmelenych podkladnich vrstev
a zat¥idéni ve smyslu CSN EN 13285

» Posouzeni charakteristik zemin podloZi ve smyslu CSN 73 6133
a zatfidéni a provedeni zkousky CBR sat

4. KONSTRUKCE VOZOVKY

Umisténi sond v trase — situace viz priloha ¢.1
4.1. VIZUALNI PROHLIDKA

PFi vizudlni prohlidce komunikace byly zjistény nasledujici poruchy, které Ize v souladu s TP
82 tab. 2 oznadit jako:

skupina poruch Cislo poruchy | nazev poruchy
katalogového listu

Ztrata hmoty 03 Kaverny
06 Ztrata asfaltového tmelu
07 Hloubkova koroze
08 Vytluk
09 Vyspravky

Trhliny 10 Mozaikovité trhliny
15 Podélna trhlina rozvétvena
16 Trhlina rozvétvena pfri¢na
17 Sitové trhliny

Deformace 17 Sitové trhliny
20 Nepravidelné hrboly
21 Vyjeté koleje
22 Mistni hrbol

Obrusnda vrstva je za hranici své Zivotnosti. Cca. pred péti lety probéhla celoplosnd oprava
obrusné vrstvy ndtérem (zdroj Mapy.cz + Google maps), ktery zakryl znacnou ¢dst poruch. Proto
je nezbytné provedeni opravy tak, aby byla dlouhodobé zachovdna Zivotnost celého
rekonstruovaného useku vozovky.



4.2. DOPRAVNI ZATiZENi KOMUNIKACE

Na stavajici komunikaci bylo vroce 2016 provadéno scitani opravy. Vdaném useku se
nachdazi usek 3-2188. Dle TP 170 lze zatfidit stdvajici komunikaci do kategorie tridy
dopravniho zatizeni TDZ V.

(t.j. 15—-100 TNV/24 hod.) Pro vypocty bude do celého Useku uvazovano s 35 TNV/24 hod.

4.3. KONSTRUKCE KOMUNIKACE

Trasa komunikace je smérové nerozdélena sil. lll. tfidy. Jedna se o netuhou vozovku s
krytem z penetra¢niho makadamu s natérem a asfaltovych vrstev. Konstrukce vozovky sil.
111/20152 se sklada z penetraéniho makadamu a v podkladnich vrstvach je SD a SP 0/63-125.
V aktivni zéné se vyskytuji zeminy F3 MS/ F4 CS. Cca. v km 2,500 — KU je kryt vozovky tvofen
z asfaltovych vrstev a podkladni vrstva z cementové stabilizace.

tloustky jednotlivych vrstev v mm

vrstvy/sonda S1-HS S2 83 S4-HS 85 56
0,090 PS 0,410LS 0,620 PS 0,910 LS 1,005 PS 1,430 LS
AC obrus 40 35 35
AC podkladni
AC celkem 0 0 40 0 35 35
PM +natér - dehet
¢ast.rozpad 185 236 230 195 120 65
stmelené
celkem 185 195
3D0/63 320
SP0/63 150 281
nestmelené
celkem 470 281
konstrukce
VozOovKky
celkem 655 476
AZ F3 MS/F4 CS F3 MS/F4 CS
vrstvy/sonda S7-HS S8 S9 $10-HS S11 512
1,700 PS 1,800 LS 2,122 PS 2,354 LS 2,508 PS 2,800 LS
AC obrus 30 61 56
AC lozni 68
AC podkladni 81 46
AC celkem 0 0 30 0 210 102
PM +natér - dehet
Zast rozpad 100 145 195 123
Stabilizace SC 295
stmelené
celkem 100
SP0/63 180
SP0/90 310
SP 0125 345
nestmelené
celkem 490 345
konstrukce
VozOovKky
celkem 590 468
AZ F3 MS/F4 CS F3 MS/F4 CS

Fotodokumentace sond — viz pfiloha ¢.2



5. VYHODNOCENI VIZUALNICH POSOUZENi MATERIALU KONSTRUKCE

VOZOVKY
5.1. NESTMELENA PODKLADNI VRSTVA
POSOUZENO VIZUALNE:
Cislo sondy | lokalizace sondy | typ nestmelené vrstvy
1 -
km 0,090: PS SP 0783
4 N
km 0,910: LS SP 083
7 . .
km 1710 PS SPO/63 + SPO/90
10 .
km 2,3564; LS SP 023

5.2. ZEMINY PODLOZi — AZ DLE €SN 73 6133
Protokoly €. PL/2019/00767;00768;00769;00770;00771;00772;00773;00774

Y : : : vhodnost pro
tislo sondy | lokalizace sondy typ zeminy namrzavost zeminy aktivrli Zonu
1 F3 M3/ F4 CS nebezpetné podminetné

km 0,090; PS CBR sat=7% namrzava vhodna
4 F3 MS/F4 CS nebezpetné podmineéné

km 0,910, LS CBR sat=9% namrzava vhodna
7 F3 M8/ F4 CS nebezpetné podmineiné

km 1,710; PS CBR sat=8% namrzava vhodna
10 F3 M&/F4 CS nebezpetné podmineéné

km 2,354 LS CBR sat=10% namrzava vhodna

5.3. POSOUZENIi PRITOMNOSTI PAU DLE TP 150

S ohledem na podezieni pfi provadéni sond bylo v souladu s TP 150 provedeno stanoveni
pfitomnosti pojiva obsahujiciho PAU. Stanoveni bylo provedeno na podkladni vrstvé
penetracniho makadamu metodou |, kdy se pfitomnost dehtu potvrdila. Bude-li to dale
ucelné pro presné stanoveni typu a predevsim kvantifikaci PAU je nutné provést chemickou
analyzu pravdépodobné dehtového nebo smésného asfalto-dehtového pojiva pouzitého
ve stmelenych vrstvach pdvodni vozovky dle TP 150.



. ZHODNOCENIi STAVU VOZOVKY,
INTERPRETACE VYSLEDKU A DOPORUCENI

6.1. POSOUZENI PRICIN STAVAJICICH PORUCH

Hlavni dlvody pro stavajici uroven a zplsob poruseni konstrukce vozovky jsou v celém
predmétném Useku:

1) degradace obrusné vrstvy

2) zatékani vody do konstrukce poruchami - sekundarni ztrata unosnosti konstrukce
vozovky a podlozi

3) misty rozsifeni silnice na neinosném podlozi

6.2. POSOUZENI KONSTRUKCE VOZOVKY

Vstupni Gdaje pro posouzeni doporuceného zplsobu opravy - sil. 11/234 Skomoleno — Lhota
pod Radéem:

- TDZV (35 TNV/24hod).
- navrhova uroven poruseni vozovky D1
- vodnirezim — pendularni
- navrhova Zivotnost
0 rekonstrukce podkladnich vrstev + zesileni
0 variantné obnova a zesileni krytovych vrstev
- zemina v podloZi jako nebezpecné namrzava

- nadmorska vyska cca 580 - 610 m.n.m. - I.M. — 582
- parametr podloZi CBR sat=7%



7. DOPORUCENY ZPUSOBY OPRAVY:

Doporuceni zplsobu opravy vychazi ze zdkladnich predpoklad

- degradace obrusné vrstvy
- je mozné navyseni nivelity dle dohody s objednatelem

7.1. VARIANTA €.1 KM 0,000 - 2,500

Predikce Zivotnosti max. 25 let — rekonstrukce podkladnich vrstev + zesileni

- sanace neunosnych krajnic vozovky

- provedeni rozdruZeni a homogenizaci stavajicich krytovych a podkladnich vrstev
vhodnou mechanizaci s ptripadnym doplnénim vhodného materialu s reprofilaci
na Sitku sanovanych krajnic

- provedeni recyklace za studena RS 0/63 CA 200mm na misté, TP 208

- provedeni infiltracniho postriku Pl min 0,6 kg/m2

- pokladka loZni vrstvy z ACL 16 + 50/70 v t.60 mm (CSN 736121 pfil. E)

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m2

- pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 40mm (CSN 736121 pfil. E)

Doporucené souvrstvi VARIANTAC. 1 :

ACO 11 +50/70 40 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS CSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 +50/70 60 mmCSN 736121, TKP kap. 7

PI CSN 736129, TKP kap. 26
RS 0/63 CA 200 mm TP 208

Stavajici konstrukce

Predpoklada se navyseni nivelety o 100mm. Toto navySeni je mozné dle dohody s
objednatelem.

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP
170 CSN EN je ve viech parametrech vyhovujici pro ndvrhové obdobi 25 let



7.2. VARIANTA €. 2 KM 0,000 - 2,500

Predikce Zivotnosti max. 15 let — obnova a zesileni krytovych vrstev

s pfipadnou sanaci kraji vozovek

pripadna sanace trhlin v souladu s TP 115, poptipadé rozpadla mista

opravit smési ACP 16+

sanace neunosnych krajnic

provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m2

pokladka vyrovnavaci vrstvy z ACL 16 + 50/70 v priimérné t1.70 mm (CSN 736121
pril.E)

provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m2

pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 40mm (CSN 736121 pf¥il.E)

Doporucené souvrstvi VARIANTA ¢. 2:

ACO 11 + (50/70) 40 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m2 ¢SN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 + (50/70) 70 mmESN 736121, TKP kap. 7

PS min. 0,4 kg/m2 ¢SN 736129, TKP kap. 26

opravena stavajici konstrukce

Predpoklada se navyseni nivelety o 110 mm. Toto navySeni je mozné dle
dohody s objednatelem.

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED
TP 170 CSN EN je ve vsech parametrech vyhovujici pro ndvrhové obdobi 15 let.



7.3. VARIANTA €. 3 KM 2,500 — 2,928

Predikce Zivotnosti max. 15 let — obnova krytovych vrstev s pfipadnou sanaci kraji vozovek

odfrézovani stavajicich AC vrstev na niveletu — 100 mm

pfipadna sanace trhlin v souladu s TP 115, popfipadé rozpadla mista
opravit smési ACP 16+

sanace neunosnych krajnic

provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m2

pokladka loZni vrstvy z ACL 16 + 50/70 v t1.60 mm (CSN 736121 pf¥il.E)
provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m2

pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 40mm (CSN 736121 pf¥il.E)

Doporucené souvrstvi VARIANTA é. 3:

ACO 11 + (50/70) 40 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 + (50/70) 60 mmCSN 736121, TKP kap. 7

PS min. 0,4 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26

opravena stavajici konstrukce
Nepredpoklada se navyseni nivelety.

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 v programu LAYMED TP 170 CSN EN
nebylo provedeno (Predpoklddad se stejnd konstrukce vozovky jako u var.c.1).
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7.4. VARIANTA C. 4 KM 2,500 - 2,928

Predikce Zivotnosti max. 25 let — obnova a zesileni krytovych vrstev

s pfipadnou sanaci kraji vozovek

odfrézovani stavajicich AC vrstev na niveletu — 100 mm

pripadna sanace trhlin v souladu s TP 115, poptipadé rozpadla mista
opravit smési ACP 16+

sanace neunosnych krajnic

provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m2

pokladka podkladni vrstvy z ACP 16 + 50/70 v t1.60 mm (CSN 736121 pf¥il.E)
provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m2

pokladka loZni vrstvy z ACL 16 + 50/70 v t1.50 mm (CSN 736121 pf¥il.E)
provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m2

pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 40mm (CSN 736121 pf¥il.E)

Doporucené souvrstvi VARIANTA é. 4:

ACO 11 + (50/70) 40 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 + (50/70) 50 mm &SN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26
ACP 16 + (50/70) 60 mm &SN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,4 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26

opravena stavajici konstrukce

Predpoklada se navyseni nivelety o 50 mm. Toto navyseni je mozné dle dohody
s objednatelem.

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 v programu LAYMED TP 170 CSN EN
nebylo provedeno (Predpokldda se silnéjsi konstrukce vozovky neZ u var.c.1).

11



8. ZAVER:

Stavebni prace je nutné realizovat ve vhodnych klimatickych podminkach a za pIné uzavirky
vozovky. Pro zaruceni dlouhodobé funkcnosti opravené konstrukce vozovky je zcela nezbytné a
zasadni provést kvalitni a funkcni povrchové i podpovrchové odvodnéni konstrukce dle VL MD
CR, tedy na Urover alespofi — 700 mm od nivelety vozovky. Je rovné? nezbytné dosypani
nezpevnéné krajnice na min. $itku dle CSN EN.

V pfipadé, Ze nebude oprava realizovdna do 1-2 let od zpracovani prizkumu, je nutné provést
revizi ndvrhu s ohledem na aktualni stav komunikace.

Diagnosticky prlizkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve smyslu Zakona ¢.
183/2006 Sbh. ve znéni pozdéjsich predpisli a souvisejicich predpist.

Ing. David Zeman
ROADTEST s.r.o.

V Plzni, dne 30.4.2019

1) Situace
2) Fotodokumentace
3) Opravnéni
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PRILOHA C.2

FOTODOKUMENTACE
11/20152 — KRSY - STIPOKLASY

15



Sonda S1: km 0,090 PS
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Sonda S2: km 0,410 LS
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Sonda §3: km 0,620 PS
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Sonda S4: km 0,910 LS
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Sonda S5: km 1,095 PS
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Sonda S6: km 1,430 LS
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Sonda S7: km 1,700 PS
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Sonda S8: km 1,890 LS
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Sonda S59: km 2,122 PS
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Sonda S10: km2354LS
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Sonda S11: km 2,508 P§
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Sonda 512: km 2,890 LS
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MINISTERSTVO DOPRAYY
Odbor pozemnich komunikaci

nibf. Lodvika Svobody 1222712, 110 15 FRAHA 1

€. j.: 202/2016-120-TN/2

V souladu s Metodickym pokynem Systém jakosti v oboru pozemnich komunikacd — &ést 112 -
priizkumné a diagnostické price &. j. 20840/01-120, ve znéni pozd&jSich zmén, Ministerstvo
dopravy, Odbor pozemnich komunikaci

vyddved
F ' r
OPRAVNENI
k providéni prizkumnych a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, epravami,
adrzbou a sprivou pozemnich komunikaci

¢islo 371/2016
o

Ing. Vladimiru Pchalkovon
Datam narozeniz 3. 7. 1972

Bydlis:

Ulice: Markvartovicks 52/67
Obec/mésto: Ludgefovice

PSC: 747 14

Tel./fax: T42257561

Zaméstnavatel/firma: TPA CR, s.r.o.

Ulice: Vrbenska 1821/31
Obec/mésto: Ceské Bud&jovice
PSC: 370 06

Tel/fax: IBTO04552 387412046
F-mail: vladimira, pehalkova@ipagL.com

Oprévnén se vztahuje na provadiéni diagnostického prizkunu netuhych vozovek.

Opraveéni plati do 5. 9. 2021.
V Praze dne 26. zifi 2016 o = o . :
Yo" C lute. uza«é
Yoty jf o
Ing./Alena Stupkové Iig. Vaclay' Krumphanz]
pledseda komise Histupce feditele odboru

Odbor pozcmmich kommumikae




