ZPRAVA C. RT-2021-036/001

STANOVENi MNOZSTVi PAU V ASFALTOVYCH SMESICH
KOMUNIKACI

11/201 SKELNA HUT - TRHOMNE — BREZIN

OBJEDNATEL:

DODAVATEL:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Koterovska 462/162
326 00 Plzen

Kontaktni osoba: Bc. Lukas Vaclavik, DiS
tel. +420 737 285 653

e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

ROADTEST s.r.o.

Borskd 1232/40a, Skvriiany,
301 00 Plzen

Kontaktni osoba: Ondfej Provinsky
tel. +420 731 601 083

e-mail: provinsky.ondrej@roadtest.cz

Datum vyhotoveni zpravy: 27-05-21 Schvalil: Ondfej Provinsky
Vyhotovil: Anna Bendovd
Celkem stran v¢. titul. listu: 4 Razitko a podpis: V" ROADTEST s ro@
Lo |BOrsi 1232/40 =
0 QT Plzenn -2
IC: 05311594
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1. IDENTIFIKACNi UDAJE DODAVATELE

Obchodni firma
Sidlo

I€o
DIC

Spisova znacka

Statutdarni organ

Bankovni spojeni

web:

ROADTEST s.r.o.

Borska 1232/40a, Skvriany,
301 00 Plzen

05311594
CZ205311594
33081 C, Krajsky soud v Plzni

Ing. Martin Srajer - jednatel

KB Plzeri 115-3040570247/0100

www.roadtest.cz
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http://rejstrik.penize.cz/david-zeman
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. ZAKLADNIi UDAJE STAVBY

Tloustky jednotlivych vrstev v mm.

Na zakladé smlouvy ¢islo 8500005477, bylo na akci 11/201 SKELNA HUT — TRHOMNE — BREZIN,

provedeno stanoveni mnozstvi PAU, v asfaltovych smésich v souladu s vyhlaskou 130/2019.

Fotodokumentace vyvrti — viz pfiloha ¢.2

C. vyvrti 1 2 3
stani¢eni 0,400 PS 1,100 LS 1,900 PS
AC obrus 45 20 35
AC lozna
AC podkladni
Penetracni makadam 145 95 85
AC celkem 190 115 120
C. vyvrti 4 5 6
stani¢eni 2,600 PS 3,400 LS 4,100 LS
AC obrus 85 85 80
AC lozna --- - -
AC podkladni
Penetraéni makadam 50 35
AC celkem 135 120 80
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3. ZAVER:

Podle vysledk( provedenych analyz ¢ini obsah sumy 16 PAU ve vzorku:

» 001 - < 3,20 mg/kg.sus. Na zakladé téchto vysledkd lze konstatovat, ze vzorek 001 je mozné zaradit do
kvalitativni tfidy ZAS-T1.

» 002 — 5,17 mg/kg.sus. Na zakladé téchto vysledkl lze konstatovat, ze vzorek 002 je moziné zaradit do
kvalitativni tridy ZAS-T1.

» 003 - < 3,20 mg/kg.sus. Na zakladé téchto vysledkl lze konstatovat, Ze vzorek 003 je mozZné zaradit do
kvalitativni tridy ZAS-T1.

» 004 — 9,76 mg/kg.sus. Na zakladé téchto vysledkl lze konstatovat, ze vzorek 004 je moziné zaradit do
kvalitativni tfidy ZAS-T1.

1) Situace
2) Fotodokumentace
3) Protokol ALS ¢. PR2145337
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Ovel hora

11/201 SKELNA HUT - TRHOMNE - BREZIN

Trhomné

EJ

Do ¢

Skelna
Hut

PRILOHAC. 1

SITUACE

@
o

@ Legenda:
1- km 0,400 PS
2-km 1,100 LS
3 - km 1,900 PS
4 - km 2,600 PS
5 - km 3,400 LS
6 - km 4,100 LS

Jedvaniny

; Brezin

Hrad
Nedtiny
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PRILOHA C. 2
FOTODOKUMENTACE

11/201 SKELNA HUT - TRHOMNE - BREZIN

Jadrovy vyvrt €. 1

Jadrovy vyvrt €. 2
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Jadrovy vyvrt €. 3

Jadrovy vyvrt €. 4
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Jadrovy vyvrt €. 5

Jadrovy vyvrt €. 6
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PRILOHA C. 3

PROTOKOLY ZKOUSEK (VYHLASKA 130/2019)
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Protokol o zkouSce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

Misto odbéru
Vzorkoval

: PR2145337

: ROADTEST s.r.o.

. Ing. Martin Srajer

. Borska 1232/40A
301 00 Plze 3 - Skvriiany Ceska
republika

: martin.srajer@roadtest.cz

: 11/201 Skelna Hut - Trhomné - Brezin;
RT-2021-036/001
: RT-OB-2021-003

: 11/201 Skelna Hut - Trhomné - Bfezin
: ROADTEST

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorkd
Cislo nabidky

Datum zkousky

Uroven fizeni
kvality

: 26.5.2021

: ALS Czech Republic, s.r.o.
. Zakaznicky servis
: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany

190 00 Ceské Republika

. customer.support@alsglobal.com
. +420 226 226 228

1z4

: 19.5.2021
: PR2019ROADT-CZ0002

(CZ-129-19-0526)

: 20.5.2021 - 26.5.2021
: Standardni QC dle ALS CR internich

postupu

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v C&asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik® pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.
Rozbor byl

proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

pfiloha ¢&.1, tabulka ¢.2.

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 001 mGze byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T1.
Rozbor byl

proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

pfiloha ¢&.1,

tabulka ¢&.2.

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 002 mlize byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T1.
Rozbor byl

proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

priloha ¢&.1,

tabulka ¢.2.

Vysledky byly posuzovany dle prilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 003 mlGze byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T1.
Rozbor byl

proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

pfiloha ¢.1,

tabulka ¢.2.

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 004 mize byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T1.

Za spravnost odpovidéa

Jméno opravnéné osoby

Pozice

Zdenék Jirak

Environmental Business Unit

?- Manager

Zkusebni laboratofi ¢. 1163
akreditovana CIA dle
€SN EN ISO/IEC 17025:2018

\\\\\\"l"////,

SO
i:ly/ &
BaNNS
f,,,////,\\/\\\\\\? g
LU
L 1163

Spoleé&nost je certifikovana die CSN EN I1SO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Right Solutions -

Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 26.5.2021

Stranka 1 2z4

Zakazka . PR2145337

Zakaznik : ROADTEST s.r.o. ALS

Vysledky zkousSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nazev vzorku PUK 1+2+3 - 1. Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
vrstva - obrusna smés - susina - pfiloha ¢. 1

Identifikace vzorku PR2145337-001
Datum odbéru/¢as odbéru 17.5.2021 14:30

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 98.0 +6.0% — —
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) ,
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. <3.20 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 -— —
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — —
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — J—
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 -— —
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — — — —
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — —
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 J— —
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - -—

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susSina - priloha €. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nazev vzorku PUK 1+2+3 - 2. Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
vrstva - penetra¢ni smés - susina - priloha ¢. 1
makadam

Identifikace vzorku PR2145337-002
Datum odbéru/¢as odbéru 17.5.2021 14:30

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 97.6 +6.0% J— —
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) ,
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 5.17 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — -—
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.25 +30.0% — —
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.38 +30.0% — —
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.47 +30.0% — —
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.61 £30.0% — —-
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — —
chrysen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.91 £30.0% —— — —- —
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 -— —
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.53 £30.0% — —
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.52 +30.0% — —
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - —
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.31 +30.0% — —
naftalen S-PAHGMSO03  0.20 mg/kg 0.43 +30.0% J— J—
pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.63 +30.0% j— — — —

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 26.5.2021

Stranka :3z4

Zakazka - PR2145337

Zakaznik : ROADTEST s.r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha €. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nazev vzorku PUK 4+5+6 - 1.
vrstva - obrusna
Identifikace vzorku PR2145337-003

Datum odbéru/cas odbéru 17.5.2021 14:30

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 98.2 +6.0%
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. <3.20
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.21 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20
pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha €. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nézev vzorku | PUK 4+5 - 2. vrstva -
penetraéni
makadam

Identifikace vzorku PR2145337-004
Datum odbéru/Gas odbéru 17.5.2021 14:30

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek

fyzikalni parametry ‘

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 97.3
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 9.76
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.20
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.21
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.62
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.69
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.89
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.71
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.21
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.10
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.20
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.92
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 1.38
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.66
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.43
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.27

NM

£6.0%

+30.0%

+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%

+30.0%
+30.0%
+30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - priloha ¢. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Vyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - priloha ¢. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Viyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou
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Datum vystaveni - 26.5.2021

Stranka 1 4z4
Zakazka - PR2145337
Zakaznik : ROADTEST s.r.o. A L S

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich dudvodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo casu pfijeti vzorku
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je ¢as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Zze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl ¢as vzorkovani. * Nejistota je
rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Nejistoty méfeni se pro ucely posuzovani shody
nezohledriuji.

Poznamky k limitim

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha €. 1

suma 16 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovodik(i (PAU) dle pfilohy €. 1, tabulky €. 1 vyhlasky €. 130/2019 Sb.:
hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg suS. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mg/kg su$. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody ‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN I1SO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni sus$iny gravimetricky a stanoveni vlhkosti vypoétem z naméfenych
hodnot.

S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, priprava

vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.
S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.

Pripravné metody Popis metody
Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00
*S-HOMASPH Priprava asfaltovych vyvrtd (puku)
*S-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho pfedpisu
Symbol “** u metody znaéi neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€nost uvedena na fitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypoctu sumacnich parametrl je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions - Right Partner Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN 1SO 45001 www.alsglobal.cz



